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SPEUYFIKALJA 1ECHNILLNA WYKRUNANIA 1 UDBIUKU KUBUT
DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec
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SYECYFIRAUJA 1T EUHNIULZNA WYRKUNANIA 1 UUBIUKU KUBU 1 B
DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

B 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B 00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane
w ramach zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa obiektu stadionu sportowego, remont budynku pawilonu
sportowego oraz uzupelnienie infrastruktury towarzyszacej.

Zakres robdt budowlanych (klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien)

e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (45111200-0)
e Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii (45112400-9)
e Roboty rozbiorkowe (45111100-9)
e Roboty budowlane zwigzane ze stadionami (45212224-2)

Wznoszenie ogrodzen

Betonowanie

Zbrojenie — przygotowanie i montaz
Betonowanie konstrukc;ji

Betonowanie bez zbrojenia

Roboty murarskie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Pokrywanie podtog i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych
Izolacja cieplna

(45342000-6)
(45262300-4)
(45262310-7)
(45262311-4)
(45262350-9)
(45262500-6)
(45400000-1)
(45410000-4)
(45421000-4)
(45430000-0)
(45440000-3)
(45421146-9)
(45321000-3)

e Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych (45112710-5)
e  Wykonywanie pokry¢ dachowych i obrobki blacharskie (45261210-9)
e Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég (45233250-6)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych 1 nalezy je stosowaé

w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Technicznej oraz

Przedmiarze Robét zakres robdt jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny

z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1. Wymagania ogé6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

B 01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

B 01.01 Wytyczenie obiektu

B 01.03 Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii wkopy/zasypy

B 01.04 Roboty rozbiorkowe

B 02.00 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

B 02.01 Obrzeza betonowe
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DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W I\l"SZ\’NCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

B 02.04 Bieznia, rzutnie i rozbiegi oraz zakola stadionu - nawierzchnia poliuretanowa wraz z podbudowa
B 02.05 Elementy wyposazenia stadionu

B 03.00 Wznoszenie ogrodzen

B 04.00 Betonowanie

B 04.01 Zbrojenie — przygotowanie i montaz

B 04.02 Betonowanie konstrukc;ji

Betonowanie bez zbrojenia

B 05.00 Roboty murarskie

B 06.00 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
B 06.01 Tynkowanie

B 06.02 Roboty w zakresie stolarki budoWlanej

B 06.03  Pokrywanie podiog i $cian

B 06.04 Roboty malarskie i szklarskie

B 06.05 Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych

B 07.00 Docieplenie $cian oraz izolacje przeciwwilgociowe Scian zewnetrznych
B 08.00 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

B 09.00 Wykonywanie pokry¢ dachowych i obrébki blacharskie

B 10.00 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

1.3.2. Niezaleznie od postanowiefi Warunkéw Szczegdlnych normy panistwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
W réznych miejscach ST podane s3 odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny byé¢ traktowane jako integralna cze$¢ ST i czytane w potgczeniu
z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wg stanu 30 dni przed data zamknigcia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z obowiagzujacymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

1.4.1.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne
punktéw gltéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy a takze dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione dokumenty:
przedmiary robdt

specyfikacje techniczne

opisy techniczne

podstawowe rysunki
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DILUCIYNMINAUJA 1T LUMIVILLNA YW INUINNANA 1L UUDIVRNU NUDU 1 ;
DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie

zawierac:

po dwa egzemplarze projektu budowlanego
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt

2. Projekt objazdoéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Robdt
4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno$é Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji ~ Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania  realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig
do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
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DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnoéci 60, 07-430 Myszyniec

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia,  wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze
wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Przetargowe;j.

1.4.10.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczgcia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby urzadzenia i sieci lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12.Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioro6w przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy standard wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na
28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ze strony Inspektora Nadzoru.
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego standardu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja

Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru

w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Robdt — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

2. MATERIALY
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Wszystkie materialy oraz urzadzenia sportowe zastosowane przy wykonaniu boiska wielofunkcyjnego
powinny by¢ w I gatunku. Wykonawca powinien okaza¢ dokumenty potwierdzajjce zastosowanie
materialy w tym gatunku. ‘

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow

przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego

zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czeSci)

materialéw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia uzyskajg

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrédia w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu

Roboét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zZrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji

zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materialéow do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce

i formowaniu nasyp6w oraz rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie materialdéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw mogg byé pobierane

z celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni zostang zachowane

nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miatl zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwo$¢ do Robét i byly

dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materialdéw do innych robédt niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw

zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiahu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferts
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robodt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, '

-rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

-spos6b 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow Robdt,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé¢ zalozong
jakosé Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary ,

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow

i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej ~ Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spetniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy '

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdt,

-  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-  daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

Jest jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych

w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢

udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa

i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 7

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich

Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Roboét i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t i materialéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami przedmiarowania
zawartymi w zalozeniach szczegélowych umiejscowionych w katalogach nakiadéw rzeczowych (KNR)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt

z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robédt uzupetniajacych i Robét

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub uzupetniajagcych w Robotach

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Rob6t w poszczegblnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracefi, oceniajgc pomniejszong

warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ]J.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badafi i pomiaréw zalgczonych

do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom

I e

urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupehiajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robdt™.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogo6lne
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Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej

i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej B 00.00

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji

Technicznej B 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w Przedmiarze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze
zZmianami)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r. poz. 215 ze zmianami)

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 276 ze
zmianami)

[5] Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 ze zmianami)

[6] Warunki Ogdlne.

[7] Warunki Szczegolne.
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DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

B 01.00 ROBOTY W ZAKRESIE RZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE

B 01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania dotyczace wytyczenia budynku i punktéw wysoko$ciowych sg przedmiotem tej czesci
Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotycza wytyczenia boiska sportowego (obiekt
budowlany) i punktow wysokosciowych.
1.3.1  Tyczenie boiska sportowego (obiekt budowlany) i punktéw wysoko$ciowych
W zakres rob6t dotyczacych wytyczenia boiska sportowego i punktéw wysoko$ciowych wchodzi:
a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania giéwnych punktéw boiska, punkty wysokosciowe,
b) oznakowanie dodatkowych punktéw wysokosciowych (repery pomocnicze),
c) docelowe ustawienie punktéw geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie
w sposob staly umozliwiajacy ich odszukanie.
1.4 Definicje
1.4.1 Gléwne punkty: punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu
1.4.2 Reper — trwaly znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
2 MATERIALY
Materialy uzywane przy wytyczeniu boiska sportowego oraz punktéw wysokosciowych zgodnie z ST:
- drewniane paliki d. ok. 0,5 m
- drewniane paliki di. ok. 1,5 m,
- deski obrzynane gr. 25 mm
3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu opisane sa3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 3.
3.2 Sprzet pomiarowy
Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczenia boiska i punktéw wysokosciowych:
- teodolit
- niwelator
- tyczki
- laty
- tasmy stalowe oraz szpilki
Sprzet uzywany do tyczenia boiska i punktow wysokosciowych powinien zapewnia¢ wymagana doktadnosé
pomiaru. '
4 TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane s3 w ST B 00.00 ,, Wymagania Ogélne” pkt. 4.
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Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

4.2 Transport sprzetu i materialow
Sprzgt i materialy stosowane do tyczenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
5.2 Bezpieczenistwo na placu budowy
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za bezpieczefistwo podczas trwania budowy oraz préb i odbioréw.
6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci rob6t pomiarowych
Kontrola jakosci rob6t pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i reperéw powinna byé
prowadzona w oparciu o ogdlne zasady okreslone w instrukcji i przewodniku GUGIK (1-7) zgodnie
z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét opisane sg w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagama Ogolne” pkt. 8.
9 STOSOWNE UREGULOWANIA
1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK — 1979,
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK — 1978,
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK — 1983,
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK — 1979,
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK — 1983,
7) Wpytyczne realizacyjne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983.

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581

18



DI LCININALYA ITLUIIYIULINA Y I RMNUIVAIVIA 1 UUDIUKU KUBU 1 B
DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

B 01.03 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV WYKOPY/ZASYPKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopow i nasypéw w gruntach kat.I-IV przy realizacji zadania: ,,Przebudowa
obiektu stadionu sportowego”.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga zostaé
wyKkorzystane przy prowadzeniu przedsiewzigcia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania wyszczego6lnione w tej czgsci Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét ziemnych tj.
wykonanie wykopéw i nasypéw w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) do wykonania warstwy odsaczajacej
oraz podbudowy.
1.4. Definicje
Wykopy liniowe — wykopy o szerokosci 0,8+2,5 m o pionowych $cianach
Wykopy szerokoprzestrzenne — wykopy o glebokosci do 4,0 m, ktérych powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych
Glebokos¢ wykopu — réznica pomigdzy rzedng terenu i rzedng dna wykopu mierzona w osiach wykopu
Wykop plytki — wykop o glebokosci mniejszej niz 1,0 m
Wykop Sredni — wykop o glebokosci od 1,0 do 3,0 m
Wykop gleboki — wykop o glgbokosci powyzej 3,0 m
Sktadowisko na placu budowy — miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopéw
usytuowane na placu budowy
Skladowisko poza placem budowy — miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopéw
usytuowane poza placem budowy
Zwalka — miejsce gromadzenia gruntu, ktdry nie zostanie wykorzystany
Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zakoriczeniu robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
czesci podziemnej budynku oraz izolacji
Pozostale definicje podstawowe wystepujace w tej czeSci Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej
B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét
Ogblne wymagania dotyczgce prowadzenia robét sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Podziat gruntéw na: kategorie, rodzaj i charakterystyke, srednig gestosé w stanie naturalnym, narzedzia
1 materialy stuzace do odspojenia oraz wartosci przecigtnego spulchnienia po odspojeniu zawiera ponizsza
tabela.
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Srednia gesto§¢ w Przecig¢tne
stanie naturalnym Narzedzia i ||spulchnienie po
Kateg. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu materl.al ‘.jo Cdspueii ¥
gruntu KN/m® t/m® odspojenia % od
gruntu pierwotnej
objetosci
a b c d e f
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 ; 5,15
' |iTorf bez korzeni 9,8 1p | SAferopay | 50
Popioly lotne niezalezne 11,8 1,2 2-15
Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 16,7 1,7 15-25
twardoplastyczne i plastycz. 17,7 1,8 15-25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci 12,7 1,3 1.opaty, niekiedy 15-25
II  |/do 30 mm 10,8 1,1 motyki lub 20-30
Torf z korzeniami do 30 mm oskardy
Nasyp z piasku oraz z piasku gliniastego z gruzem, 16,7 1,7 15-25
thuczniem lub odpadkami drewna 16,7 1,7 15-25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, py! i lessy malo wilgotne,
potzwarte 18,6 1,9
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30mm 13,7 1,4
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z 18,6 1,9
gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna Lopaty i oskardy
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 17,7 1,8 z czesciowym
1T (lwymiar. do 40 mm uzyciem dragéw 20-30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i|| 19,6 2,0 stalowych
plastyczne, bez glazéw
. . . 17,7 1,8
Mady i namutly gliniaste rzeczne 19.6 2.0
] . 17,7 1,8
Popioly lotne zlezale 19.6 2.0
Less suchy zwarty
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i 16,6 1,9
odpadkami drewna o masie do 25 kg, stanowigcymi L
do 10 % objetosci gruntu 19,6 2,0 opaty przy
Glina, glina ciezka i ity malowilgotne, polzwarte i 20,6 21 statym uzyel
S———“" oskardow i
v . ; ; ; dragéw 25-35
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymido || 20,6 21 tal h
10 % objetosci gruntu 16,7 1,7 s'a.owyckl,_
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 19,6 2,0 czgsclowo Ky
[otupek miekki Lmicty
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 19,6 2,0
lub z glazami o masie do 10 kg
5 . N 14,7 1,5
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 19.6 2.0
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi . .
10-30 % objetos’ciggruntu g 20,6 21 Oskardy i dragi
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 177 L8 stalowe, miloty
90 mm > s pneumatyczne,
V' |Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 177 1.8 czgsciowo lub 30-45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg ¥ 8 calkowicie
materiaty
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane ;g’g ;’g wybuchowe
. . 16,7 1,6
Opoka kredowa migkka lub zbita 226 23
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. . . 41,8 4,2
Wegiel kamienny i brunatny 147 1.5
Ity przewarstwione tupkiem 19,6 2,0
Itolupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 2,0
Zlepience stabo scementowane 20,6 2,1
Gips 21,6 2.2
Tuf wulkaniczny czg$ciowo sypki 15,7 1,6
Itolupek twardy 20,5 2,8 30-45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 2,3 Mioty pneuma- 45-50
Margiel twardy 23,6 23 tyczne i 30-45
VI Wapien marglisty 22,6 23 materialy 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 wybuchowe lub 30-50
Zlepienice otoczakéw gltownie skat osadowych 21,6 2.2 materiaty 30-45
Anhydryt 24,5 2,6 wybuchowe 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1.9 45-50
L.upek piaszczysto wapnisty 23,5 2,5
Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 23,5 2,5
Zlepigﬁce otoc_zakéw gléwnie skat osadowych o Materialy
VII ||spoiwie krzemionkowym 23,5 2,5 buch 45-50
Wapien niezwietrzaty 23,5 2,5 WYDUCHORE
Magnezyt 28,4 3,0
Granit i gnejs silnie zwietrzaly 23,5 2,5
Lupek plastyczny niespgkany 24,5 2,6
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 2,6 Materialy
VIII |[Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 2,6 buch 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 2,7 WYSHEIOWE
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,6
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto - 255 27
krzemionkowym ’ ’
Zlepience z otoczakdw skat gtownie krystalicznych 255 27
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 5 ? ’
. 5,5 2,7 .
X Dolomit bardzo twardy 255 57 Materiaty 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 5 5’ 5 2’7 wybuchowe
Sjenit gruboziarnisty 5 4’ 5 2’ 6
Serpentyn 245 2.6
Wapien bardzo twardy 5 5’ 5 2’7
Gnejs ’ ’
. . - 25,5 2,6
Granit $rednio i drobnoziarnisty 26.5 27
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 2,7
Gnejs twardy 26,5 2,8
Porfir 24,5 2,6
X Trac}}it, lip'flryt i skaly pokruszone 26,5 2,8 Materiaty 45-50
Granitognejs 25,5 2,7 wybuchowe
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 2,9
Andezyt, bazalt rogowiec w lawicach 26,5 2,8
Gabro 26,5 2,8
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2.9
Bazalt 27,4 2,9
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do robét ziemnych

Wykonawca przed rozpoczgciem robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ odpowiednim potencjalem do
prowadzenia robot:

- wykopy — spycharka, koparka, koparko-spycharka

- nasypy — spycharka,
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- wykopy z odwozem gruntu — koparko-spycharka, samochody samowytadowcze

- formowanie zwatki — koparko-spycharka

- sprzet do zageszczania — ubijaki, zageszczarki, wibratory powierzchniowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania wykonania robét

5.1.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

5.1.2. Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do rob6t wykonaé analize gruntu celem
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektows.

5.1.3. Wykopy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa.

5.1.4. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia (zasypka wykopow)
nalezy gromadzi¢ wzdluz wykopéw lub na tymczasowych zwatowiskach w zaleznosci od
zagospodarowania terenu.

5.1.5. Nadmiar gruntu, ktéry nie zostanie zuzyty do zasypania wykopéw Wykonawca zobowigzany jest
potraktowa¢ zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,O odpadach”, tj.
potraktowa¢ ziemie z wykopow jako odpad, okresli¢ kategorie odpadu po czym przekazaé odpady
posiadaczowi odpadow, ktéry ma zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru — (na zwatke — odlegto$é
5 km).

5.1.6. Wykopy wykonywaé bezposrednio przed realizacja poszczegdlnych etapéw budowy zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem budowy.

5.1.7. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach atmosferycznych.

5.1.8. Po zakonczeniu zasypki wykopéw nalezy przywrécié teren do stanu pierwotnego.

5.2. Wytyczne dotyczace zageszczenia

Wskaznik zaggszczenia gruntu po zasypaniu wykopéw lub wykonania nasypéw nie powinien byé mniejszy

niz (I;) > 0,95.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopdw powinna umozliwiaé prowadzenie prawidtlowego odwodnienia

wykopu w calym okresie trwania rob6t ziemnych.

Podczas robét ziemnych Wykonawca powinien utrzymywaé prawidlowy spadek umozliwiajacy szybki

odptyw wody z wykopu. Wykonawca powinien wziaé¢ pod uwage mozliwo$é wplywu kolejnoscei i sposobu

wykonywania wykopéw oraz terminéw prowadzenia innych rob6t na przestrzeganie wymagan dotyczacych
odwodnienia wykop6w podczas robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robé6t ziemnych

Kontrola prowadzenia wykopow polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w tej

specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) odwodnienie wykop6w podczas prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,
b) dokladno$¢ wykonywania wykopow,
c) zaggszczenie nasypow i zasypki wykopow.

6.2.1. Kontrola odwodnienia

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5

i zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcié na:
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- prawidtowy odbidr i odprowadzenie wod opadowych,
- prawidtowy odbidr i odprowadzenie wod gruntowych (nasigkan).
6.2.2. Kontrola jakosci prowadzenia robot
Dziatania dotyczace kontroli jakosci prowadzenia robodt okreslone sg w pkt. 6.
6.3. Testy dotyczace odbioru rob6t ziemnych
6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ i zakres prowadzenia testow i pomiaréw
1) Pomiar szerokosci dna:
Pomiar ta§ma w trzech miejscach poczatek, srodek i koniec wykopu oraz w miejscach watpliwych
2) Pomiar pochylenia dna:
Pomiar rzednych niwelatorem co najmniej w pieciu punktach, narozniki i Srodek wykopu oraz
w miejscach watpliwych
3) Zageszczenie zasypanego wykopu:
Wspdlczynnik zageszezenia dla catosci zasypanego wykopu
6.3.2. Szerokos¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze ro6znic si¢ od projektowanej o wigcej niz+5 cm
6.3.3. Pochylenie dna
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokos$ci rzednych przy uzyciu niwelatora nie moze rézni¢ si¢ od
rzednych projektowanych o wigcej niz £0,5 cm.
6.3.4. Zaggszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz (L) > 0,95
7.  ODBIOR
7.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogdblne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 7.
8. STOSOWNE UREGULOWANIA
1.1. Normy
1) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw
3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
1.2. Inne dokumenty
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 rok ,,O odpadach”
2) Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w Specyfikacji Technicznej B 00.00
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B 01.04 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej czgsSci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z rozbiérka i demontazem elementéw infrastruktury stadionu oraz w budynku przy realizacji
zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Roboét lub Dokumentacji Projektowej mogg zostaé

wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania wyszczegblnione w tej czesci Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot
rozbiérkowych infrastruktury stadionu i istniejgcym budynku
- rozbiodrka ogrodzen,

- rozbiorka obrzezy betonowych,

- rozbiodrka elementéw odwodnienia liniowego,

- rozbiodrka nawierzchni asfaltowe;j,

- rozbioérka chodnikow,

- rozbidrka posadzek oraz podktadéw pod posadzki,

- rozbiodrka okladzin $ciennych,

- skucie tynkow,

- wykucie z muru o$cieznic drewnianych i stalowych,

- wykucie z muru okien,

- rozbiorka obréobek blacharskich,

- czeSciowa rozbidrka scianek dziatowych,

1.4. Definicje

Glowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiérki: gruz betonowy, gruz ceglany, deski, drewno, elementy metalowe (ztom
stalowy).

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do robot rozbiérkowych

Lomy, oskardy, mloty, mloty udarowe, sprezarka powietrza, pita diamentowa do ciecia zelbetu, wiertnice
diamentowe, topaty, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, pomosty wewngtrzne, wyciag jednomasztowy
z napedem elektrycznym, rusztowania rurowe.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow i odpadow z rozbiorki

Samochoéd skrzyniowy, samochod dostawczy. Odwiezienie drewna, ziomu i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonania robét

5.1.1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 5.

5.1.2. Wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych odigczy¢ od zasilania na
poszczegdlnych kondygnacjach w strefie prowadzenia robodt instalacje: elektryczne, gazowe,
wodociggowe i teletechniczne

5.1.3. Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie. Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 6,
ponadto kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozef na
miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w B 00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) dla powierzchni rozebranych okladzin, posadzek,
tynkow, okien oraz 1 m’ (metr szescienny) dla objetosci rozbiorki Scian i stropow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w B 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru Robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia przez
wykonawcg robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m*> lub 1 m® jednostki obmiarowej rob6t na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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B 02.00 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE ZE STADIONAMI

B 02.01 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza trawnikowego w ramach zadania: ,,Przebudowa obiektu

stadionu sportowego™.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i wykonaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza trawnikowego oraz obrzezy z polimerobetonu wraz z wykonaniem faw betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace dwustronnie teren boiska od
terendéw przylegajacych.

1.4.2. Obrzeza z polimerobetonu z nakladkami z tworzywa sztucznego stosowane przy wykonywaniu
rozgraniczenia nawierzchni stosowane w miejscach gdzie sportowcy narazeni byliby na urazy.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B 00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3: _

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na:

© —gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6x20x75cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrzeza trawnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono w katalogu producenta, a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza W Jprtary obrzsdy, e
1 b h r
G 75 6 20 3
100 6 20 3

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581

26




SFELYFIKACJA 1ECHNILLNA WYKUNANIA 1 UDBIUKU KUBU T
DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunekl Gatunek?2
Wklestos¢ lub wypuklos$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
ograniczajacych powierzchnie .
Szczerby i uszkodzenia ¥ égrr)lle (s’I?:ieralne) wisdopuszezalne
Krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugo$é, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza nalezy wukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych

o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5cm, szerokos¢ Scm, diugo$é minimum Scm wigksza niz szerokosé

obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy C20/25 i C25/30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

2.5.1. Lawa betonowa z betonu klasy C16/20.

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opdér wykonane beda z betonu klasy C16/20, odpowiadajagcemu normie

PN-EN 206-1:2003 ,,Beton Czgs¢ 1”. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. Kruszywo (piasek,

zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN-12620+A1:2010 ,,Kruszywa do betonu”.

2.5.2. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypehienia spoin migdzy obrzezami

a) cement klasy 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

b) piasek — nalezy stosowaé¢ drobny, odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN-13139:2003 ,Kruszywa do

zapraw”

c¢) woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Polimerobetonowe obrzeza z nakladka z tworzywa sztucznego

Parametry techniczne zastosowanych kraweznikéw bezpiecznych:

- korpus kraweznika wykonany z polimerobetonu gwarantujacy bardzo dobre posadowienie w podbudowie
betonowej;

- gorna cz¢s$¢ korpusu wykonczona elastyczng poduszka z kauczuku etylenowo—propylenowego (EPDM)
w kolorze bialym,;

- wymiary kraweznikow 1000x300x60mm oraz 1000x250x50mm

- wysokos¢ elastycznej naktadki min. 30mm.

Biuro Uslug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581

27



A AU R A ARRIALULR & ARIVAALVIR VY A ARNVLNOR VAR A UL SIVAVU ANU LI 2

DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymaltosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport betonu

Transport betonu specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawe

Roboty =ziemne (wykopy) zwiazane 2z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonows
z oporem, wykonane beda regcznie. Geometria wykopu oraz gleboko$é — zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowg. Dopuszczalne odchylenia
w glebokosci wykonanego koryta wynosza tlcm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety
obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5 %.

5.3. Lawa betonowa pod obrzeze

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materialow,
zaakceptowana wczesniej przez Inspektora Nadzoru. Transport wytworzonego betonu na miejsce
wbudowania oméwiono w punkcie 4.3 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy
C 16/20, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na
rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po
zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji
Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3cm,
celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykonaé nalezy w proporcji
1:3.

5.5. Wbudowanie obrzezy betonowych i z polimerobetonu.

Whbudowanie obrzezy nalezy dokonaé zgodnie z ,,Dokumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego,
zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + lem w
niwelecie obrzeza i + Scm w usytuowaniu poziomym.

5.6. Wypelnienie spoin miedzy obrzezami.

Spoiny migdzy krawegznikami po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskows, przy uzyciu
300kg cementu na 1m? piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.5.2 niniejszej ST.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i gleboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
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prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia

odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) lawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4 i 5.5 przy

dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, ktore powinno wykazywac¢ catkowite wypehienie badanej
spoiny na petng glebokosé.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano, w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza trawnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza trawnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie fawy betonowej z oporem,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypehnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5.PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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B 02.04 BIEZNIE, RZUTNIE I ROZBIEGI ORAZ ZAKOLA STADIONU - NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA WRAZ Z PODBUDOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem boisk sportowych przy realizacji zadania:

»Przebudowa obiektu stadionu sportowego™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa boiska
sportowego o nawierzchni syntetycznej sktadajacego sie ze:

— skoczni do skoku wzwyz,

— skoczni do skoku w dal i trojskoku,

— biezni okdlnej pigciotorowej 400 m, (
— Dbiezni prostej szesciotorowej 110 m,

rzutni do pchnigcia kulg,

Wymagania wyszczegolnione w tej czesci Specyfikacji technicznej dotyczg wykonania:

— warstwy odsaczajacej,

— podbudowy z kruszywa tamanego,

— podbudowy asfaltobetonowe;j,

— nawierzchni poliuretanowe;j,

— dostawy i montazu urzadzen sportowych,

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano
w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00

»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu boiska wielofunkcyjnego, objetymi niniejszg SST, sa:
- piasek na warstwe odsaczajaca,

- kruszywo kamienne tamane o frakcji 4+31,5 mm,

- kruszywo kamienne tamane o frakcji 0+4 mm,

- bezspoinowa nawierzchnia z pelnego poliuretanu,

- obrzeza betonowe ,

- obrzeza z polimerobetonu z nakladka przeciwurazowsa,
- asfaltobeton na warstwe wiazacg AC11W,

- asfaltobeton na warstwe Scieralng AC118S,

- beton C8/10,

- beton C16/20,
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- urzadzenia sportowe,

- farba do wyznaczenia linii.

2.3. Piasek.

Piasek na warstwe odsaczajaca musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalno$¢ — wartos¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosei Ko > 8m/dobe okreslona wg
PN-B-04492 lub BN-76/8950-03.

b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalno$ci Is=1,00 wg normalnej préby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c) wskaznik réznoziarnistosci U=dgo/d; >3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D;s/dgs >5.

Oprécz wymienionych wlasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajagca nie powinien zawieraé

zanieczyszczen:

a) obcych — zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % 9badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodla po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan

laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Kruszywo kamienne lamane.

Kruszywo powinno spehia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen wg PN-B-06714/16

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-06714/26

- zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-B-0674/16

- Scieralnos¢ kruszywa wg PN-B-067714/19

- odpornos¢ na dziatanie mrozu wg PN- B-067714/19

- wskaznik piaskowy wg BN-8931-01

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i domieszek gliny.

2.5. Beton C8/10i C16/20

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

2.6. Beton asfaltowy na warstwe wigzacg i Scieralng

a) Na warstwe wigzaca nalezy stosowa¢ mieszanke mineralno-asfaltowg AC 11 W

b) Na warstwe Scieralng nalezy stosowa¢ mieszanke mineralno-asfaltowa AC 11 S

2.7. Nawierzchnia bezspoinowa z pelnego poliuretanu

Charakterystyka nawierzchni:

Bezspoinowa nawierzchnia sportowa, z pelnego poliuretanu o grubosci warstwy min. 14 mm o jednolitej

barwie przekroju poprzecznego, wykonywana bezposrednio na placu budowy, wymagajaca podbudowy

asfaltobetonowej. W kazdej warstwie nawierzchnia ma posiada¢ jednolita barwe w polgczeniu z granulatem

EPDM w calym swoim przekroju.

Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody przystosowana do obcigzefi charakterystycznych dla zawodnikéw

uzywajgcych butéw z kolcami. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw

i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych.

Nawierzchnia wlasciwa jest uktadana wielowarstwowo bezposrednio na budowie.

Warstwa dolna i posrednia

System poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowane podloze nastepnie zasypuje sie

z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4mm, ktéry pod wplywem swojego ciezaru topi sie

w warstwie PU. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu nalezy zebraé.

Warstwa gdérna — uzytkowa.

Warstwa gdrna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest inny system

poliuretanu. Nadal warstwa PU zasypywana granulatem EPDM o $rednicy ziarna 1-4mm.

Kolor EPDM-u powinien korespondowa¢ z kolorem uzytego systemu PU. Grubo$é warstwy wynosi

ok. 4-5mm.

Po doktadnym zebraniu nadmiaru granulatu EPDM na nawierzchni malowane s3a linie farbami

poliuretanowymi metoda natrysku.
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Wyklucza si¢ wykonanie nawierzchni z materialow prefabrykowanych oraz zawierajacych komponenty
pochodzace z SBR-u i EPDM-u z recyklingu (produkeja pierwotna)

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchylki mierzone tata o di. 2 m. nie powinny byé wigksze niz 2 mm. Podloze powinno byé¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone (plamy nalezy usunac).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy gornej, nie wymaga impregnacji.

2.8. Urzadzenia sportowe

Urzadzenia sportowe do uprawiania dyscyplin lekkoatletyki powinny byé¢ zgodne z wytycznymi PZLA
i IAAF.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania boiska wielofunkcyjnego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania boiska wielofunkcyjnego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparko-spycharki,

- walce

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- lat wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

- ladowarek,

- rozkladarki mas poliuretanowych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i SST.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warstwa odsgczajaca

5.2.1. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien byé rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci
przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$¢ aby ostateczna grubo$é warstwy po
zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna byé roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.2. Zaggszczenie warstwy odsaczajgcej

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Walowanie powinno postgpowaé stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi warstwy.
Jakiekolwiek nieré6wnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsgczajaca powinna byé zageszczone zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00.
Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli
piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien byé zwilzony woda i réwnomiernie
wymieszany.

Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od optymalnej o wiecej niz £2%.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete ceng jednostkowa 1 m* warstwy.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego lamanego.

Réwnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy: tolerancja na tacie 2m do 2mm.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osiach boiska, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cidle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
Jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na miejscu
wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona
w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa
skfada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgods Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robdot.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych i polimerobetonowych

5.4.1. Wykonanie koryta

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581

33



DR AU A A AARRALU X ASUARI VAL VR VY A ARNULVAAIVAS 2 U ULV IV DU L

DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.4.2. Podsypka
Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem

(odlegloscia goérnej powierzchni obrzeza od nawierzchni boiska) zgodnym z ustaleniami dokumentacji

projektowej. Ustawienie obrzezy na tawie betonowej z oporem.

Optymalna spoina powinna wynosi¢ 5 mm, jednakze dopuszcza si¢ spoiny do 10 mm. Nalezy wypehic je

piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na pelng

glebokosé.

Obrzez betonowe nalezy ustawi¢ tak aby jego gore mozna byto pokry¢ warstwa uzytkowsa razem z plytg boiska .

5.5. Wpykonanie nawierzchni z pelnego poliuretanu

5.5.1. Nawierzchnia z pelnego poliuretanu biezni i zakoli (poliuretan gr min. 14mm):

- granulat gumowy EPDM zmieszany z PU ukladany mechanicznie, wielowarstwowo — warstwa dolna
i posrednia grub. 9-10mm oraz warstwa gorna - uzytkowa grub. 4-5mm;

- warstwa asfaltobetonu na warstwe S$cieralng gr. 3,0/2,4 cm (po wykonaniu frezu na gleboko$¢ 6 mm
odpowiadajacych pogrubieniu warstwy PU);

- warstwa asfaltobetonu na warstwe wigzacg gr. 4,0cm;

- warstwa wyrdéwnawcza z klinca kamiennego gr. 5,0 cm frakcja 0-4 mm, zag. do wsk. zag. min 0,99

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego gr. 20cm frakcja 4-31,5 mm, zag. do wsk. zag. min 0,99

- warstwa odcinajgca z piasku sredniego, gr. 10cm zag. do wsk. zag. min 0,98

Wykonana nawierzchnia powinna by¢ zgodna z normg DIN 18035 oraz EN 14877. Nawierzchnia powinna

by¢ certyfikowana przez IAAF zaréwno w pierwszej jak i drugiej klasie.

5.5.2. Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”:

Nawierzchnia wlasciwa jest uktadana wielowarstwowo.

Warstwa dolna

Wykonuje si¢ ja w nastepujacy sposob. System PUR mieszany jest w odpowiedniej proporcji wagowej
sktadnikéw A i B. Skladnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do
PUR o wymuszonym dzialaniu tak, by nie napowietrzy¢ systemu. Obroty mieszalnika nie mogg przekraczaé
300 obr/min. Mozliwe tez jest do skladnikow A i B pylu gumowego - max. 5%. Nastgpnie system ten
wylewany jest na odpowiednio przygotowane podloze (patrz: podbudowa, impregnacja) oraz rozprowadzany
raklami. Rakle posiadaja ,,z¢by” o wysokosci zaleznej od zgdanej grubosci rozprowadzonego systemu PUR.
Teoretyczne zuzycie systemu PUR dla spodniej warstwy nawierzchni poliuretanowej powinno wynosi¢ ok.
2,20 kg.

Nalezy pamigtaé, ze w przypadku nieréwnosci podloza z asfaltobetonu lub nie dostatecznym jego
zageszezeniu zuzycie systemu PU wzro$nie. Po uptywie 5-10 min. warstwe PU zasypuje sie z nadmiarem,
»lekkim” granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wplywem swojego ciezaru topi si¢ w warstwie
PUR. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,,tysych plam”. Przyjeto teoretycznie zuzycie granulatu EPDM
2,20 kg/m”. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy zebraé. Nie dopuszcza sie uzycia
SBR. Nie dopuszcza si¢ uzycia EPDM z recyclingu.

Warstwa posrednia.

Warstwy posrednie wykonuje si¢ w identyczny sposob jak warstwe dolng. Podczas wykonywania tej
warstwy zmniejsza si¢ ewentualne nieréwnosci warstw poprzednio ulozonych, wynikajacych np.
z nieréwnosci podioza. Nalezy jednak pamigtaé, ze duze nieréwnos$ci sg trudne do usunigcia, a wrecz
niemozliwe. Przy zachowaniu zuzycia podanego materialu w granicach 2,20 kg i granulatu EPDM — 2,00 kg,
grubo$¢ warstwy powinna by¢ taka sama jak warstwy dolnej. Dopuszcza si¢ zmienng grubos¢ tych warstw
pod warunkiem ich sumarycznej grubosci wynoszacej 9-10 mm. Nie dopuszcza si¢ uzycia SBR. Nie
dopuszcza si¢ uzycia EPDM z recyclingu.

Warstwa goérna — uzytkowa.
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Warstwa gorna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest odmienny system
PUR, gdzie materialem wypetniajacym system PU jest granulat EPDM o srednicy ziarna 1-4 mm. Kolor
EPDM-u powinien korespondowac¢ z kolorem uzytego systemu PUR. Grubos¢ warstwy wynosi ok. 4-5 mm,
przy zuzyciu systemu PUR i granulatu EPDM na 1 m”. Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 14,0 mm.
Nie dopuszcza si¢ uzycia SBR. Nie dopuszcza si¢ uzycia EPDM z recyclingu.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, by wilgotnos¢ otoczenia oscylowala

w przedziale 40-90%, a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym

miejscu temperatury punktu rosy.

5.5.3. Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréow nawierzchni okreslonych

w punkcie 2.7 niniejszej ST nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub

Rekomendacja Techniczna ITB lub dokumentem rownowaznym z wiasciwego instytutu innego kraju UE,

karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

5.5.4. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny oraz certyfikat IAAF — First Class.

5.6. Montaz urzadzen sportowych

Bramki do pitki recznej, stojaki do koszykowki i shipki do siatkowki, nalezy zamontowaé w tulejach

uprzednio obsadzonych w fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta sprzetu sportowego.

Tuleje winny by¢é zamontowane w taki sposob aby wysokosci pokryw zaslepiajacych z wklejong

nawierzchnig byla réwna wysokosci utozonej nawierzchni zasadniczej boiska.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogd6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania warstwy odsgczajacej

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich

wynikow Inspektorowi Nadzoru.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Badania te powinny obejmowaé sprawdzenie wszystkich wilasnosci piasku podanych w punkcie 2.3

niniejszej SST.

6.2.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach wybranych losowo na

kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m’.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos$¢é kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £2%.

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 600 m® warstwy.

6.2.4. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo

wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m* warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rownos¢ — nieréwnosci podluzne warstw nalezy mierzy¢é 4 metrowa ltata w co najmniej
3 przekrojach, nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne — nalezy mierzy¢ za pomocg faty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Proj. z tolerancja +0,5 %,

c) rzgdne wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm,

d) szerokos¢ — nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szerokos¢ nie moze rézni¢ si¢ od
projektowanej o wigcej niz+ 10 cm i —5 cm.

6.3. Kontrola wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego
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Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.4.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja 0,2%.

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2 cm.

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie BN-64/8931-02.

Podbudowa zasadnicza powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modul odksztalcenia mierzymy przy uzyciu plyty srednicy 30 cm
. (MPa)
Kategoria
Pierwotny M'g Wtorny M"g
Ruch lekki 100 : 140
Ruch lekko $redni 100 170

Pierwotny modul odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o $rednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe , gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M"; do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg jest nie wiekszy od 2,2 .
n
Mﬁ =22
E
6.4. Kontrola wykonania ustawienia obrzezy betonowych
6.4.1. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i
glebokosci  uszkodzeni nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub  suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy normy. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnosciag do 1 mm.
6.4.2. Badania w czasie robot
a) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- niwelety gléwnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dt. obrzeza,
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypehienie badanej
spoiny na petna glebokos¢.
6.5. Kontrola wykonania nawierzchni
Kontrola jakosci réwnosci nawierzchni poliuretanowe;.
Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ zainstalowana w taki sposob, aby na jej poziomie nie znajdowaty
si¢ jakiekolwiek wzniesienia lub wglebienia, na tacie 4 m w linii prostej przekraczajgce 6 mm lub na lacie
1 m w linii prostej przekraczajace 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku.
Wykonawca po utozeniu nawierzchni poliuretanowej przedstawi geodezyjny raport pomiarowy réwnosci
nawierzchni oraz geodezyjny geometryczny i wysokosciowy pomiar biezni, tor6w wraz z urzadzeniami
lekkoatletycznymi.
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Badania kontrolne obejmuja kontrole:
- rownosci nawierzchni,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- powstale fgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie,
- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,
- grubosci nawierzchni,
- technicznych dokumentéw kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci lub inne.
6.6. Kontrola montazu urzadzen sportowych
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- sprawdzenie pionowosci,
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- technicznych dokumentdw kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci lub inne.
6.7. Kontrola wyznaczenia toréw oraz skoczni.
~Badania kontrolne obejmuja kontrole:
- sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z wytycznymi PZLA,
- sprawdzenie prawidlowosci montazu i usytuowania urzadzen sportowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliurtanowe;j.
8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m” powierzchni boiska obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie nawierzchni ze wszystkimi niezbgdnymi pracami do uzyskania efektu koricowego
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 206-1:2003 Beton.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentow
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B 02.05 ELEMENTY WYPOSAZENIA STADIONU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementow wyposazenia stadionu przy realizacji zadania:
,Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad:

— dostawa i montaz sprzetu do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych
dostawa i montaz trybun, )
— dostawa i montaz garazu blaszanego,

dostawa i montaz kabin zawodnikéw oraz sedziow

|

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 ~ zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST B 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano
w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B 00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.
Jako$¢ pierwsza wszystkich elementéw i urzgdzen.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych

Skocznia do skoku w dal i tréjskoku.

Belka do odbicia powinna by¢ prostokatna, wykonana z drewna lub innego odpowiedniego
sztywnego materiatu, o wymiarach: dtugos¢ 1,22 m + 0,01 m, szerokos$¢ 20 cm (+ 2mm) i grubosé
10 cm. Powinna by¢ koloru bialego. Elementem ,,wyposazenia” belki do odbicia jest listwa z
wkladka plastelinowa. Powinna sktadaé si¢ ona ze sztywnej listwy o szerokosci 10 cm (+ 2 mm) i
dlugosci 1,22 m + 0,01 m, wykonanej z drewna lub z innego odpowiedniego materialu i
pomalowanej w kolorze kontrastujagcym z belkg do odbicia. Tam gdzie jest to mozliwe, plastelina
powinna by¢ w trzecim kontrastujagcym do pozostatych kolorze. Listwe nalezy montowa¢ w ptytkim
wglebieniu po stronie belki blizszej zeskoczni. Gérna powierzchnia listwy powinna wznosic¢ si¢ od
poziomu belki do wysokosci 7 mm (= 1 mm). Krawedzie listwy powinny albo by¢ nachylone pod
katem 45°, przy czym powierzchnia listwy znajdujaca si¢ blizej rozbiegu powinna byé pokryta
warstwg plasteliny o grubosci 1 mm wzdtuz catej dhlugosci listwy, albo by¢ uciete tak, aby
wglebienie po wypehieniu plasteling byto nachylone pod katem 45°. Wokét zeskoczni zamontowac
fapacze piasku.

Skocznia do skoku w wzwy?z.
Elementy wyposazenia - stelaz i materac pod zeskok, stojaki i poprzeczka dostepne w formie

gotowych wyrobow z certyfikatem IAAF.
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Rzutnia do pchnigcia kulg.
Prog majacy ksztatt tuku, ktorego krawedZz wewnetrzna powinna pokrywaé si¢ z wewnetrzng
krawedzig obreczy elementy dostepne w formie gotowych wyrobow z certyfikatem IAAF.

Sprzet boiskowy, zawodniczy i pomiarowy

Konkurencje biegowe:

- bloki startowe z czujnikami i gltosnikami - 1 komplet (6 szt.), na starcie 400m, z certyfikatem
IAAF

- bloki startowe z czujnikami i glosnikami - 1 komplet (6 szt.), na starcie 100m, z certyfikatem
IAAF

- dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrgzenia,

- pistolety dla startera i starteréw odwotujacych (do falstartéw) - 2 sztuki (amunicja 9mm - 300 szt.)

- podium dla startera z ekranem,

- urzadzenie do automatycznego pomiaru czasu

- stopery - 8 sztuk,

- wiatromierz elektroniczny z aktualng legalizacja,

- tablice na tory do sygnalizacji falstartéw — 2 komplety z numerami 1-6,

- tablica informacyjna na mecie do informowania o liczbie okrazen,

- tablica informacyjna do informowania o prgdkosci wiatru przy wiatromierzu,

- taSma samoprzylepna kolorowa do oznaczania przez zawodnikéw punktéw kontrolnych w biegach
sztafetowych i dla sedziéw torowych - 2-3 rolki,

- krzeselka turystyczne dla sedziéw torowych — 12 sztuk,

- chorggiewki dla sedziéw torowych (1 biata dla Kierownika Torowych oraz 11 zéttych),

- pachotki lub choragiewki o minimalnej wysokosci 20 cm (co najmniej 30 sztuk) do zaznaczenia
linii zej$¢ lub wyznaczenia trasy biegu czy chodu na biezni,

- mate pachotki lub stupki (o podstawie 5 cm x 5 cm) nie wyzsze niz 15 cm, w zalecanym kolorze -
réznym od linii toréw i linii zejscia dla zaznaczenia miejsc zejscia z torow w biegu na 800m
i w biegu sztafetowym 4x400m,

- tabliczki dla sedziéw chodu — 5 kompletow,

- tablica do informowania zawodnikéw o liczbie czerwonych kartek w chodzie sportowym,

- 2 stoliki i 2 krzesta z oparciem dla komisji s¢dziowskiej i obstugi wiatromierza ewentualnie 2
sztywne podktadki dla notowania wynikow i 2 krzesetka turystyczne dla obstugi wiatromierza,

- koszyki na ubiory zawodnikéw — 2 komplety po 8 sztuk,

- radiotelefon lub inny system lacznosci Startera z Komisjg Biegowa.

Skok w wzwyz K i M

- stojaki z prawidlowymi podpdrkami, z certyfikatem IAAF,

- zeskok umieszczony na stelazu, z certyfikatem IAAF,

- poprzeczki minimum 5 sztuk z koncowkami zgodnymi z obowigzujagcymi od 2003 roku
przepisami, z certyfikatem IAAF,

- przymiar teleskopowy do pomiaru skoku wzwyz wysokosci 2.5 m,

- tasma miernicza do odmierzania rozbiegu minimum 20 m,

- choragiewki: biata, czerwona (+ zota dla dodatkowe]j sygnalizacji uptywajacych ostatnich 15
sekund uplywajacego czasu proby),

- tablica informacyjna do podawania wynikéw (numer préby, wysokos$¢, numer zawodnika),
minimum 2 rzedowa;

- pachotek o minimalnej wysokosci 20 cm, w zalecanym kolorze - ré6znym od koloru nawierzchni
rozbiegu, dla ,,zamykania” skoczni w momencie dokonywania pomiaru wysokosci lub przerw,

- stolik + 1 krzesto z oparciem dla komisji sedziowskiej ewentualnie sztywna podkladka dla
notowania wynikow i krzesetko turystyczne dla notujacego wyniki,

- 4 krzeselka turystyczne dla sedziego glownego, sedziow podnoszacych poprzeczke i sedziego
obstugujacego tablice informacyjna,
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- stojak do poprzeczek,

- rekaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru,

- znaczniki dla zawodnikéw do ustawiania na rozbiegu (minimum 15 sztuk) réznego ksztaltu i
kolorow,

- kolorowa tasma samoprzylepna dla zawodnikéw do zaznaczania rozbiegu i miejsc odbicia —
minimum 2 rolki,

Skok w dal K i M i tréjskok K i M

- belki do odbicia, z certyfikatem IAAF,

- 2 wkiadki z plasteling, zgodne z aktualnymi przepisami IAAF obowigzujagcymi od 2006 r. +
szpachelka do jej wyréwnywania,

- deska (listwa) do orientacyjnej oceny dlugosci skoku (utozona wzdhuz zeskoczni),

- tasma do pomiaru dtugosci skokéw (metalowa lub z wtdékna szklanego) - w skoku w dal minimum
10m, w tréjskoku minimum 20m,

- wiatromierz mechaniczny lub elektroniczny, z aktualng legalizacja (jesli skocznia usytuowana jest
w taki sposdb, ze nie mozna stosowac wiatromierza dla konkurencji biegowych),

- tasma miernicza do odmierzania rozbiegu minimum 20 m,

- znaczniki dla zawodnikéw do ustawiania obok rozbiegu (minimum 15 sztuk) réznego ksztattu i
kolorow,

- 2 znaczniki oznaczajgce potozenie belki (w ksztalcie daszkow, szesciandw lub ostrostupow),

- choragiewki: biala, czerwona (+ zéita dla dodatkowej sygnalizacji uptywajgcych ostatnich 15
sekund uptywajgcego czasu proby),

- stolik + 1 krzeslo z oparciem dla komisji sedziowskiej ewentualnie sztywna podkiadka dla
notowania wynikow i krzesetko turystyczne dla notujacego wyniki,

-4 krzeselka turystyczne dla sedziego gtéwnego, sedziéw dokonujgcych pomiaru odlegltosci i
obstugujacego tablice informacyjna,

- stolik i 2 krzesta z oparciem dla obstugi wiatromierza i stoper (jesli jest zainstalowany odrebny
wiatromierz do pomiaru predkosci wiatru w skokach) ewentualnie sztywna podktadka dla
notowania wynikow i 2 krzesetka turystyczne + tablica informacyjna do podawania predkosci
wiatru,

- pacholek o minimalnej wysokosci 20 cm, w zalecanym kolorze - réznym od koloru nawierzchni .
rozbiegu, dla ,,zamykania” skoczni w momencie dokonywania pomiaru wysokosci lub przerw,

- znacznik do zaznaczania $ladu (dlugosci) skoku,

- znaczniki RP, RE, RS do ustawienia obok deski z odlegtosciami,

- tablica informacyjna do podawania wynikéw (numer proby, numer zawodnika, uzyskany wynik),
minimum 2.rz¢dowa;

- rekaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru,

- urzadzenie do wyréwnywania piasku w zeskoczni,

Pchniecie kulg K i M

- prég do pchniecia kula (o ile nie jest zamontowany na state), zgodny z aktualnymi przepisami
zawodoéw obowigzujacymi od 2003 roku, z certyfikatem IAAF,

- kule o odpowiednim dla danej kategorii wiekowej cigzarze (wyczynowe z certyfikatem IAAF - po
2-3 sztuki w réznych srednicach dopuszczonych przepisami IAAF (np. 7.260 kg o srednicach 110
i 130 mm), z certyfikatem IAAF,

- znaczniki dla zawodnikéw do ustawiania na ziemi bezposrednio za kolem do rzutu lub w jego
sasiedztwie (minimum 15 sztuk) r6znego ksztattu i koloréw,

- stojak na kule (minimum dla 5 kul),

- komplet znacznikéw odleglosciowych do oznaczania orientacyjnej odlegtosci - co 1 m do
pchniecia kulg (minimum 4 tuki na odpowiednich odlegtosciach uzaleznionych od poziomu
startujgcych zawodniczek/zawodnikéw) w granicach 12-20 m, ustawione wzdhuz sektora po
obydwdch stronach przy zakonczeniach tukow,
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- taSma miernicza do pomiaru dtugosci rzutow (metalowa lub z widkna szklanego) — min. 25 m,

- ta$ma parciana szerokosci 5 cm do wyznaczania sektora rzutéw oraz 4 tukéw do orientacyjnej
oceny odleglosci rzutéw (minimum 120 m),

- rynienka do przetaczania kuli z sektora do miejsca obok kota do pchniecia kula,

- pojemnik na talk (magnezje) do smarowania rak,

- choragiewki: biala, czerwona (+ zotta dla dodatkowej sygnalizacji uptywajgcych ostatnich 15
sekund czasu proby),

- stolik + 1 krzeslo z oparciem dla komisji sedziowskiej ewentualnie sztywna podktadka dla
notowania wynikow i krzesetko turystyczne,

-3 krzeselka turystyczne dla sedziego glownego, sedziego trzymajgcego tasme przy kole i
obstugujacego tablice informacyjna,

- pachotek o minimalnej wysokosci 20 cm, w zalecanym kolorze czerwonym, dla ,,zamykania”
rzutni w momencie dokonywania pomiaru lub przerw,

- znacznik do zaznaczania dtugosci rzutu (2 sztuki),

- znaczniki RP, RE, RS i minimum kwalifikacyjne Q do ustawienia wzdtuz sektora,

- tablica informacyjna do podawania wynikow (numer proby, numer zawodnika, uzyskany wynik),
minimum 2.rzgdowa;

Stanowisko kontroli sprzetu

- zestaw pomiarowy do kontroli parametrow sprzetu uzywanego przez zawodnikéw
w konkurencjach rzutowych (kuli, dyskow, miotéw i oszczepdw), w przypadku jego braku nizej
wymienione urzadzenia:

- waga elektroniczna o nosnosci 10 kg do kontroli ciezaru sprzetu,

- suwmiarki o dlugosci ramion 10-12 cm do sprawdzania srednicy kul, dyskéw i glowicy do rzutu
miotem, grubosci dyskow,

- urzadzenie do sprawdzania dlugosci mlota,

- urzadzenie do sprawdzenia polozenia srodka ciezkosci glowicy mtota,

- urzadzenie do sprawdzenia potozenia $rodka ciezkosci oszczepu,

- nalepki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego sprzetu — minimum 50 sztuk,

- farba szybkoschnaca (ewentualnie w aerozolu) do znakowania sprawdzonego sprzetu — co
najmniej 2 kolory po 1 opakowaniu.

Stanowisko spikera zawodow
Mobilna kabina spikerska.

2.2.2 Widownia - trybuny.

Kompletna modulowa trybuna wraz z krzesetkami z oparciami i podloga z kraty typu Vema przeznaczonej
do zamontowania na obiekcie (szt. 2). Ilos¢ miejsc siedzgcych 152 w szes$ciu rzedach,

Konstrukcja:

Podstawa konstrukcji nosnej trybuny winny stanowi¢ ramy wykonane z rur o kwadratowym profilu,
cynkowane ogniowo o przekroju min. 30x2 mm, maksymalna dtugos¢ trybuny: 16,42 m, szerokos¢ wejscia
na trybun¢ 2,0 m, - minimalna szerokos¢ przejscia pomiedzy rzedami: 0,45 m - réznica pomiedzy
poszczegblnymi rzedami siedzen 34 cm.

Konstrukcja trybuny nie moze zatrzymywa¢ wody z opadéw atmosferycznych.

Konstrukcja trybuny musi zawiera¢ podstopnie (wypetnione szczeliny pomigdzy siedziskami a podloga)
zapobiegajace spadaniu przedmiotéw pod widownie.

Podloga trybuny wykonana ze stalowych pomostéw, cynkowanych ogniowo. Nie dopuszcza sie tgczenia krat
na $rodku stopni lub podtogi pod krzesetkami.

Trybuna powinna by¢ wyposazona w barierki tylne i boczne. Barierki wykonane z profili stalowych
o przekroju kwadratowym min. 30x2 mm.

Konstrukcja trybuny musi pozwalaé na regulacje wysokosci ($ruby regulujgce w zakresie min.
4 cm), w celu zapewnienia poziomowania trybuny na nierdwnym terenie oraz mozliwosci jej ustawienia na
podtozu trawiastym o niewielkich nieréwnosciach terenu.
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Siedziska z oparciami wykonane z tworzyw sztucznych i posiadajace nastepujace wymiary: szerokos¢ min
41 cm; gleboko$¢ min. 34 cm.

Siedziska musza mie¢ migdzy soba zachowany staly odstep wynoszacy min. 3,00 cm

Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Siedzisko musi posiadaé nastepujace certyfikaty: klasyfikacje ogniowa potwierdzajgca trudno zapalnosé,
klasyfikacje w zakresie toksycznosci produktéw rozkiadu i spalania potwierdzajacg zgodnos¢ z polska
norma, pozytywna opini¢ w zakresie ergonomii.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe trybuny winny by¢ zabezpieczone technologia cynkowania ogniowego.
Koncowki profili zamknigtych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, tj. wkiadkami wykonanymi
z tworzywa sztucznego w celu unikniecia gromadzenia si¢ wody.

2.2.3  Garaz blaszany na sprzet sportowy.

Garaz typowy o wymiarach 3,00x5,00m z jednospadowym dachem na tyl. Konstrukcja garazu
z katownikéw zimno-gietych oraz profili zamknigtych, zabezpieczona lakierem podktadowym, obita
wzmocniong blachg wasko-trapezowa T7, ocynkowang ogniowo, o grubosci 0,5/0,55 mm, mocowana za
pomocg nitéw aluminiowych. Montaz obejmuje skrecenie konstrukcji za pomoca $rub samowiertnych na
wczesniej przygotowanym podiozu, bez kotwiczenia. Garaz blaszany wyposazony w brame dwuskrzydiowa
— rozwierng na boki, z zamkiem i wkladka na klucz, oraz dwoma uchwytami na ktodki.

2.2.4 Kabiny dla zawodnikéw i sedziow

a) Kabina dla zawodnikéw rezerwowych 13 lub 14 - osobowa, dlugo$¢ 7m, wyposazona w siedziska
plastikowe z oparciem, w wybranym kolorze przez Inwestora. Standardowy napis dla kabin zawodnikow
rezerwowych GOSPODARZE- GOSCIE, wykonany z blachy wycinanej laserowo

b) Kabina czteromiejscowa dla sedziow technicznych.

c) Kabina dla zawodnikéw la 10-cio miejscowa wyposazona w siedziska plastikowe z oparciem,
w wybranym kolorze przez Inwestora.

Wszystkie kabiny osadzona na ramie stalowej, w calosci cynkowanej ogniowo, podest z blachy aluminiowej
ryflowanej pokrytej wyktadzing trawopodobna w kolorze zielonym.

Wypetnienie - szklo akrylowe o grubosci 3 mm.

Wykonczenie specjalnymi profilami aluminiowymi.

Wszystkie kabiny mobilne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania zagospodarowania terenu

Wykonawca przystepujacy do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykazaé sie mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

» srodkami transportu do przewozu materialéw drobnych

* drobny sprzgtem pomocniczym

* niwelator

Wykonawca przystgpujac do montazu urzadzen silowni zewnetrznej (elementéw matej architektury)
powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem podrecznym umozliwiajagcym odpowiedni montaz urzadzen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Wymagania szczegélowe dla transportu materialéw

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony material przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem
czynnikow atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robdt zgodnie z projektem budowlanym — wykonawczym —
opis techniczny i rysunki.

5.2. Montaz urzgdzen

Widownia — trybuny (elementy matej architektury) powinny zosta¢ zamontowane na state do podfoza.
Pozostate elementy wyposazenia mobilne (mozliwe do zdemontowania)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robdét

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jakos$ci uzywanych
materiatéw oraz ich zgodnosci z dokumentacja techniczng. Kontroli w szczegéInosci powinny podlegaé:

* badanie dostaw materialow

» jakosci zastosowanych materialow

« kontrole prawidlowosci wykonanych robdt (geometria i technologia)

* odbidr robot zanikajacych

* ocene estetyki wykonanych prac

* sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

* doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania prac

6.3. Kontrola montazu elementéw malej architektury.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- sprawdzenie pionowosci,

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- technicznych dokumentéw kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci lub inne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— kpl. (komplet) zamontowanie wszystkich elementéw malej architektury.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

— dostawe materiatow

— prace pomiarowe

— roboty przygotowawcze

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem bhp,
— zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

Biuro Ustug Projektowo-Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581

43



DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

— obshuga geodezyjna
— wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentow

Karty techniczne producenta sitowni zewnetrznych.

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581

44



OIrLUCINnNnACLJIA 1T LUININVIULIYA WINUVIYAIYIA L UUDIVRNU NUDU 1L "
DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

B 03.00 WZNOSZENIE OGRODZEN

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem ogrodzen i pitkochwytéw przy realizacji zadania:
»Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wznoszeniem
ogrodzen wewngtrznych i zewnetrznych oraz pitkochwytow.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem ogrodzenia
i pitkochwytéw na podstawie posiadanej dokumentacji budowlane;.

Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W sktad rob6t wehodza:

Roboty budowlano-montazowe

- zamontowanie ogrodzenia rurowego szczeblinkowego wraz z furtkami ewakuacyjnymi
- pelny montaz systemowych pitkochwytow

- montaz w istniejacym ogrodzeniu zewngtrznym obrotowych bramek wejsciowych

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogrodzenie rurowe szczeblinkowe — rama ogrodzenia wykonana z rury gietej z wypelnieniem.

Pitkochwyt systemowy — tapacze pilek zlokalizowane za bramkami wykonane ze stupéw z ksztattownikow

zamknigtych osadzanych w tulejach i w fundamentach betonowych z rozpietg siatka polipropylenowa

bezweztows.
Pozostale okreslenia podane w specyfikacji technicznej zgodne =z obowigzujagcymi normami

i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano
w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbioru koficowego.
1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy o ochronie p/pozarowej Wymagany sprzet przeciwpozarowy
bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materialy tatwopalne beda sktadowane
i zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich zgodnie z obowiazujagcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbal o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
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Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B 00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 2.
2.2, Ogrodzenie rurowe szczeblinkowe.

Ogrodzenie wewnetrzne oddzielajace bieznig¢ i boisko od widowni o wysokosci 1,20m wykonac jako rurowe
szczeblinkowe.
Bariery wykonane z gigtej stalowej i ocynkowanej rury o $rednicy 48,3mm i wypekione szczeblinami
W postaci rur pionowych o $rednicy 17,2mm.
Calos¢ jest pomalowana proszkowo na kolor niebieski lub inny okreslony przez Inwestora.
Przesta dlugosci 2,00m i wysokosci 1,20m.
Furtki bezpieczenstwa malowane na kolor z6tty.
Przyktadowy wyglad ogrodzenia

23. Pitkochwyty.

Dhugos¢ pitkochwytu 25,00m a wysokosé¢ 4,00m. Typowy pitkochwyt stanowiacy wyposazenie boisk
sportowych posiadajacy stosowne certyfikaty dopuszczajace do zastosowania na obiektach sportowych.
Pitkochwyt wykonany z siatki ostonowej bezwegztowej wykonanej z polipropylenu o oczku 8x8cm i grubosci
splotu Smm w kolorze zielonym. Siatka mocowana za pomoca karabificzykéw od gory do rygla
poprzecznego od dotu do linki stalowej oraz do stupdéw skrajnych. Siatki nie mocowaé do shupow
posrednich. Shupy z kwadratowych profili stalowych 80x80x3mm ze stali S235JR ocynkowanych
malowanych proszkowo na kolor zielony. Zamknigcia stupkéw daszkami z tworzywa sztucznego
mrozoodpornego w kolorze zielonym.

Wysokos¢ stupéw po zamontowaniu 4m od powierzchni terenu.

Przykladowy Pitkochwyt
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24. Obrotowa bramka wej$Sciowa na stadion.

Bramka wejsciowa na stadion powinna zapewniaé¢ kontrolowane wejscie na stadion. Nalezy zastosowac
rozwigzanie typowe dostgpne na rynku

Przykladowy wyglad bramki obrotowej

2.5. Zrédla uzyskania materialéw

Whbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami
i posiada¢ aprobatami techniczne, Swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.6. Przechowywanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem
i zachowaly swoja jakos¢. Najlepiej by byly przechowywane w zamknigtych, suchych magazynach, na
utwardzonym podtozu.

2.7. Materialy do wykonania fundamentu.

Klasa betonu C16/20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢é wymagania
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi
w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spelnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250.. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodg pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inspektora Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek,
ich dobo6r powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003. Domieszki powinny spelnia¢

wymagania PN-B-23010.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia i pilkochwytéw wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody lub gotowg mieszanke
betonowg betonowozami, sprzgt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczjce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Elementy ogrodzenia i pitkochwytow nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

Stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty budowlano-montazowe przy budowie pitkochwytéw

- osadzenie (zabetonowanie — beton C16/20) w gniazdach wykonanych w gruncie glebokosci 110cm
shupkéw z profili stalowych prostokatnych o wymiarach 80x80x3mm i rozstawie osiowo co 3,00m
zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego. Przekrdj dotéw na stupki 60x60cm.

- w skrajnych przestach wykonaé odkosy z profili stalowych prostokatnych o wymiarach 80x80x3mm

- gorg wykona¢ rygiel na calej dlugosci pitkochwytu z profilu 80x40x3mm do ktérego za pomoca
karabinczykéw mocowana bedzie siatka polipropylenowa bezweztowa o oczku 8x8cm, grubosé splotu
5mm w kolorze zielonym,

- dotem przeciagnigta linka napinajagca @4mm do mocowania siatki

5.3. Roboty budowlano-montazowe przy budowie ogrodzenia szczeblinkowego

- osadzenie (zabetonowanie — beton C16/20) w gniazdach wykonanych w gruncie glebokosci 80-90cm
przgset ogrodzenia szczeblinkowego

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw deklaracje wiasciwosci
uzytkowych oraz  wykona¢ badania materialow  przeznaczonych do  wykonania  robot
i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatdéw, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowiazani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych naleza:

- siatka polipropylenowa

- linki stalowe

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialow dla
tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
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6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

¢) prawidtowos¢é wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentow,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

f) prawidlowo$¢ montazu ogrodzenia szczeblinowego,

g) prawidlowos¢ montazu pitkochwytow,

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515,

d) zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez

Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).

Jednostka obmiarowa furtki jest szt. (sztuka).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia bez furtki.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia i pitkochwytu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukeji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢,

- uporzagdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi
. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

14. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne

15. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdlne wytyczne
16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie

ogledzin zewngtrznych

18. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia
19. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok

20. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
21. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

22.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Instrukcje i certyfikaty producentow

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581

50



SFEUYFIRAUJA 1ECHNILLNA W YRUNANIA 1 UUBIUKU KUBUL
DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU

Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolno$ci 60, 07-430 Myszyniec

B 04.00 BETONOWANIE

B 04.01 ZBROJENIE - Przygotowanie i montaz

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania: ,,Przebudowa
obiektu stadionu sportowego™.

UWAGA:
Inne materialy i urzgdzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga zosta¢

wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci robdt i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, stropéw, wiencow i $cian.

1.4. Definicje
Gléwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét sg
w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw opisane sa3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Stal zbrojeniowa.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej wg normy PN-H-84023/6: A-I
gatunku St3SX, A-III gatunku 34GS.

2.2.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle gladkie ze stali gatunku St3SX o nastepujacych parametrach:

—  $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 220
—  wytrzymalo$¢ na rozciaganie R,, (min) w MPa 310
Prety okraglte zebrowane ze stali gatunku 34GS o nastepujgcych parametrach:
—  $rednica prgta w mm 6+32
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 410
— wytrzymalo$¢ na rozciaganie R,, (min) w MPa 600
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2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do

odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane dane:
— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

— masa partii,

— rodzaj obrdbki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

—  znak stali,

— numer wytopu lub numer partii

—  znak obrébki cieplne;j.

2.3. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4. Podkladki dystansowy.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki

dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do przygotowania i montazu zbrojenia

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak : gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje
i instrukcje obstugi. Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opali¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszeze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozyc. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.3.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretow nalezy zwrocié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne s3 tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zathuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,055m — dla strzemion fundamentow

— 0,07 m — dla zbrojenia gléwnego fundamentéw

— 0,03 m — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, podciagdw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym lub zgrzewaé. Drut wigzatkowy, wyzarzony
o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretdw o $rednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy
stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie:

— otulenie wkladek wg projektu zwigkszone maksymalnie o 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,
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— rozstawa pretéw w Swietle: 10 mm,

— odstegp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dhugos$¢ preta miedzy odgieciami: =10 mm,

— miejscowe wykrzywienie; 5 mm,

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

—  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w B 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 t dla cigzaru zabudowanego zbrojenia. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. 1gczng dlugosé pretow poszczegélnych sSrednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
faczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej
ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robat
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w B 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

8.3.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub

inne potwierdzone przez niego dokumenty

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robodt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
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— zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa
i niniejsza ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN-82/H-93215
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI4/91 poz. 27
2. BI8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,
—  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B 04.02 Betonowanie konstrukecji
Betonowanie bez zbrojenia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie konstrukcji betonowych i zelbetowych przy realizacji zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu
sportowego™.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga zostaé

wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz stropéw ze sprezonych ptyt kanatlowych dla obiektéw budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacjg betonu.

1.4. Definicje

Giéwne definicje wystgpujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania

ogoblne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe materialy stosowane do robét konstrukcyjnych
- beton konstrukcyjny klasy C16/20

- beton konstrukcyjny klasy C30/37

- beton podktadowy klasy C6/8

- .stal zbrojeniowa klasy A-III (34GS), A-II (18G2) oraz A-I (St3SX)
- drewno klasy C30

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot konstrukcyjnych

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgafi/min
i lawy wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych. (tzw.
gruszek). Ilos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznosci rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zalecenia ogdlne
Przed przystapieniem do robo6t betoniarskich powinna byé stwierdzona przez Inspektora Nadzoru

prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—  prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos$é deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajaca wymagana wielkos¢ otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonows
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotew, rur),

— gotowos¢ sprzetu urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych.

Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw dokumentacji

technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i Scianach mieszank¢ betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujacym.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robét za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wpykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowane powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

—  peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— roéwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna speliac nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

Ponadto kontrola polega na:
- sprawdzeniu prawidlowos$ci wykonania konstrukcji zelbetowej wraz ze sprawdzeniem ulozenia zbrojenia

przed betonowaniem (roboty ulegajace zakryciu),
- sprawdzeniu jako$ci materiatow,
- sprawdzeniu jakosci elementdéw prefabrykowanych takich jak belki nadprozowe i plyty stropowe,
- sprawdzeniu zachowania zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w B 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) dla objetosci konstrukcji taw, belek, podciagdéw, nadprozy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robot
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Ogolne zasady obmiaru Robét podano w B 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektows i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1m? 1m®, 1mb, 1szt., 1t Jjednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulowanej ceny
Jjednostkowe;j ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-06250

Beton zwykly

PN-EN 206-1

Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06265

Krajowe uzupehienia PN-EN206-1 Beton-czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodno$é
PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie od korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

—  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Biuro Uslug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Pigtkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581

59



DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnoéci 60, 07-430 Myszyniec

B 05.00 ROBOTY MURARSKIE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot murarskich przy realizacji zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej mogg zostaé

wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Wymagania wyszczegolnione w tej czesci Specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt murarskich.
Zakres robdt murowych obejmuje:

- wykonanie $cianek dziatlowych z ptytek gazobetonowych,

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych z ksztattek ceramicznych,

- wykonanie komina systemowego ceramicznego z obudowsa pustakami z betonu lekkiego,

2 MATERIALY

2.1 Podstawowe materialy stosowane do rob6t murarskich

- pustaki wentylacyjne ceramiczne

- bloczki gazobetonowe odmiany M600, klasy B 5,0

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M4, M7

- cement II/A 32,5,

- wapno hydratyzowane,

- komin systemowy ceramiczny z obudowg pustakami z betonu lekkiego

3 SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot murarskich

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierunkowa, sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowania warszawskie, wycigg jednomasztowy.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sa3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 4.

42 Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach murarskich
Samochdd cigzarowy, samochod dostawczy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 5.
5.1.2 Wykonanie scianek dziatowych z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm.

5.1.3 Wymurowanie kanatéw wentylacyjnych z ksztattek ceramicznych.

5.1.4 Zestawienie komina systemowego ceramicznego z obudowa pustakami z betonu lekkiego,
Usytuowanie poszczegélnych scianek dzialowych oraz uzytych do ich budowy materiatéw zgodnie
z projektem budowlanym.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosSci
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.
Materialy budowlane dostarczone na plac budowy winny by¢ oznakowane znakiem budowlanym
stwierdzajacym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Rozporzadzenie MI
z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich znakowania znakiem budowlanym Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Sprawdzenie wigzan w S$cianach z bloczkow betonowych, cegly pelnej i bloczkéw gazobetonowych.
Wigzania naroznikéw murdw z bloczkéw wg zasad wigzania pospolitego stosujac na przemian przenikanie
si¢ poszczegdlnych warstw obu $cian. Te sama zasade nalezy réwniez stosowaé przy wigzaniu $cian
poprzecznych, o grubosci wigkszej niz 6 cm, ze Scianami zewnetrznymi. W murach nosnych z bloczkéw
gazobetonowych nie moze by¢ wykutych zadnych bruzd pionowych i poziomych jak réwniez wnek. Nie
dopuszczalne jest réwniez mieszanie materialdow sciennych w tym samym murze tj. bloczkow
gazobetonowych, cegiel lub innych materialow $ciennych.

Sprawdzanie pionowos$ci muréw przy pomocy lat i poziomicy.

Sprawdzenie zachowania katow prostych zataman $cian.

Sprawdzenie wymiarow otworéw okiennych i drzwiowych w swietle osciezy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.1.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m* §cianek dziatowych,

- 1 szt. obsadzanych drobnych elementow

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 8.

8.2 Sposé6b odbioru
Odbioru robot czgsciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia

przez wykonawcg robot.
Odbioru catosci wykonanych robdt murarskich dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

odbiorow czesciowych, zapiséw w dzienniku budowy, dokonanych ogledzin i pomiardw.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platno$é za 1 m?, 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej rob6t na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej

ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robot.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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B 06.00 ROBOTY’WYKON CZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

B 06.01 TYNKOWANIE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
tynkarskich przy realizacji zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu sportowego™.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat.Ill, gladzi gipsowych na tynkach, zewnetrznych tynkéw
masy silikonowej barwionej w masie o strukturze kaszy wielkos¢ ziaren do 1,5mm, tynk mozaikowy na
Scianach wewnatrz budynku (korytarz i klatka schodowa).

1.4 Definicje

Glowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce metody prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do roboét tynkarskich

Suche mieszanki tynkarskie cementowo-wapienne przygotowywane fabrycznie. Gladz gipsowa szpachlowa
biata. Silikonowa masa tynkarska barwiona w masie. Tynk mozaikowy.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogd6lne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot tynkarskich

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadla do tynkéw. Pojemniki i wiadra,
agregat tynkarski.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach tynkarskich
Dostawa - samochodem cigzarowym, rozladunek rgczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub
elektrycznej wciggarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robot
5.1.1 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
5.1.2 Przygotowanie podioza po robotach murarskich i konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych.
5.1.3 Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat. III na $cianach i stropach.
4 Wykonanie gladzi gipsowych na tynkach.
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5.1.5 Wykonanie tynkéw zewnetrznych na przygotowanym podiozu z tynkéw silikonowych barwionych
w masie o strukturze kaszy.
5.1.6 Wykonanie tynku mozaikowego na scianach korytarza i klatki schodowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych

tynkow z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedlug protokoldw badan kontrolnych i atestow jakosci

materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci

za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

Dodatkowo nalezy wykona¢:

- badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu
otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podioze bylo odstonigte lecz nie naruszone,

- wygladu powierzchni tynkéw cementowo-wapiennych,

- oceny wygladu powierzchni gtadzi gipsowej,

- wykonczenie na narozach i stykach

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.1.

7.2 Ogoblne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi s3a:

- 1 m® powierzchni tynkowanej razem z oéciezami,

- 1 mb naroznikéw wzmacniajgcych krawedzie wypukle,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne™ pkt. 8.

8.2 Sposéb odbioru robét
Roboty tynkarskie wewnetrzne i zewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m?, 1 mb, jednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej

ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robét.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-10101

Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
Instrukeje i certyfikaty producentéw
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DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

B06.02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie osadzenia stolarki budowlanej przy realizacji zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu
sportowego™.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Wymagania wyszczegélnione w tej czesci specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych
z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4 Definicje
Gloéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce metody prowadzenia robét
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie materialy wykonczeniowe powinny by¢ w I gatunku. Wykonawca powinien okazaé
dokument potwierdzajacy zastosowanie materialy w tym gatunku.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robot stolarskich

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

- drewniana: o$cieznice wewnetrzne drewniane regulowane, kolory oscieznic i skrzydet drzwiowych do
uzgodnienia z Inwestorem, drzwi na trzech zawiasach, drzwi plytowe pelne wypeione ptyta otworowana,
malowane fabrycznie. Okucie: szyld, rozeta i klamka - typowe aluminiowe, zamek podklamkowy typu
yale. Odbojnik aluminiowy z naktadkg gumowa

- drzwi tazienkowe. Oscieznica drewniana regulowana. Drzwi plytowe z przeszkleniem i drzwi plytowe
petne malowanie fabrycznie wypetnione plyta otworowana, szklenie szklem ornamentowym, okucie: szyld,
rozeta i klamka - typowe aluminiowe, zamek podklamkowy typu yale od wewnatrz motylek. Odbojnik
aluminiowy z nakladka gumows. Kratka wentylacyjna. Samozamykacz.

- drzwi do kottowni péttoraskrzydtowe stalowe.

Stolarka okienna:

- okna w poziomie parteru; rozwierno-uchylne w obudowie pcv z mikrorozszczelnieniem, zestaw szybowy
w kl. P4 o wsp. U<0,9W/m’K, klameczka z zamkiem, kolor biaty,

- okna dachowe pcv z mikrorozszczelnieniem, pakiet trzyszybowy o wsp. U<I,1W/m’K,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna wiatrotapow:

- drzwi PCV pélpetne o podwyzszonej odpornosci na zniszczenie i wlamanie w kl. C. Okucie, szyld, rozetka
i klamka typowe aluminiowe. Dwa zamki mechaniczne w klasie C. Dolna czesé - wypeknienie nie
przezierne typu sandwich wzmocnione blachg stalowa. Odbojnik aluminiowy z nakladkg gumows,
samozamykacz. Gorna czgs¢ przeszklona zestawem szybowym w kl. P4

3 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 3.

3.2  Sprzet stosowany do wykonania robét stolarskich
Pomosty robocze, rusztowania, wiertarka, miotek, wkretaki poziomica.

4 TRANSPORT

Biuro Ustug Projektowo—Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76C, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581

64



OIrLUININACJA TLUMNNIULINA W INUNANA 1L UUDIURKU KUDU 1 W
DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2  Srodkitransportowe wykorzystywane przy robotach stolarskich

Dostawa - samochodem cigzarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub
elektrycznej wciagarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1.1 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sag w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5.
5.1.2 Osadzenie oscieznic wraz z zawieszeniem i regulacja skrzydet drzwiowych.

5.1.3 Osadzenie okien z PCV w gotowych otworach okiennych.

5.1.4 Montaz drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.
Sprawdzenie pionu i plaszczyzny osadzenia o$cieznic. Sprawdzenie wyregulowania skrzydet drzwiowych
i okiennych.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 7.1.

7.2  Ogélne zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m?® powierzchni zabudowanej skrzydet drzwiowych, okien.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.

8.2  Sposdb odbioru robot
Roboty zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej odbiera Inspektor Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Platno$é za 1 m’ jednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej

w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Roboét.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Instrukeje i certyfikaty producentow
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VLA FRLEBUDUWY OBIEKTU STADIONU SPORTOWEGO W MYSZYNCU
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

B 06.03 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
W zakresie pokrywania podiég i Scian przy realizacji zadania: »Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana Jjest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

- gruntowanie podktadéw pod posadzki,

- wykonanie podlewek samopoziomujgcych

- ukiadanie posadzek z gresu lub terakoty o wymiarach plytek nie mniejszych niz 40x40 cm lub 30x60 cm
wraz z cokolikami o wysokosci 15 ¢cm na klej,

- oktadziny podestéw wejsciowych oraz schodéw klatki schodowej z gresu antyposlizgowego,

- wykonanie okladzin $cian z plytek glazurowych o wymiarach plytek nie mniejszych niz 20x30 cm
W pomieszczeniach sanitariatéw,

- wykonanie posadzek z rulonowych wyktadzin podiogowych o klasie uzytkowej 33.

1.4  Definicje

Gléwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami

polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5  Ogélne wymagania dotyczgce metody prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 »Wymagania

ogdlne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1  Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw opisane sa w ST B 00.00 »Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie materialy wykonczeniowe powinny byé w I gatunku. Wykonawca powinien okazaé
dokument potwierdzajacy zastosowanie materialy w tym gatunku.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét podiogowych i Sciennych

Suche mieszanki klejowe i samopoziomujace przygotowywane fabrycznie, plytki gresowe o wym. nie
mniejszych niz 40x40cm lub 30x60 cm, plytki gresowe antyposlizgowe. Antyposlizgowo$é R12, klasa
Scieralnosci IV i V oraz twardosé 7-8 w skali Mohsa.

Suche zaprawy klejace do plytek, plytki glazurowe o wym. o wym. nie mniejszych niz 20x30 cm, silikony
oraz masy uszczelniajgce. Listwy wykonczeniowe.

Rulonowe wykladziny podiogowe o klasie uzytkowej 33.

3 SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét okladzinowych podlég i §cian
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna,
mieszadta do mieszanek klejowych, pace i zacieraczki, wiertarki i wiertarko-wkretarki.

4 TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu opisane s3 w ST B 00.00 »Wymagania Ogélne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach podlogowych i okladzinach Sciennych
Dostawa - samochodem cigzarowym, roztadunek Teczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub

elektrycznej weiggarki.
5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sg w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
Podloza nalezy zagruntowaé emulsja gruntujaca, a nastepnie wykonaé warstwe wyro6wnawcza z zaprawy
samopoziomujace;j.

Rodzaje posadzek wraz z kolorystyka w poszczegélnych pomieszczeniach zgodnie ze wskazaniami
Inwestora.

Oktadzina z glazury w pomieszczeniach wc i pomieszczeniach umywalni do sufitu.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin rulonowych mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem prob
ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy:

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie
powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny rulonowe i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajacych brzegéw. Posadzki z wykladzin rulonowych nalezy przy scianach wykonczyé
cokotami z wykladziny wysokosci 10 cm (wywinigta wykladzina). Cokoly powinny by¢ przyklejone na calej
dhugosci do podiozy i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypukiych.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych wylewek samopoziomujacych zgodnie z wytycznymi producentow
wedlug protokoldw badan kontrolnych i atestow jakosci materialow, protokoldow odbiorow czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.
Badanie wytrzymatosci podtoza i wylewki samopoziomujacej. Badanie wilgotnosci podtoza.

Sprawdzenie posadzki z gresu/terakoty poprzez sprawdzenie przylegania okladziny do podkiadu,
prawidtowosci przebiegu spoin, prawidlowosci uksztaltowania powierzchni, jednolitosci barwy plytek.
Sprawdzenie okladziny z plytek glazury poprzez sprawdzenie przylegania okfadziny do podktadu,
prawidlowosci przebiegu spoin, prawidfowosci uksztaltowania powierzchni, jednolitosci barwy plytek.
Sprawdzenie posadzek z wykladzin rulonowych poprzez sprawdzenie przylegania oktadziny do podkiadu,
prawidlowosci wykonania spawow, prawidlowosci uksztaltowania powierzchni, jednolitosci barwy.

7  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 7.1.

7.2 Ogélne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m® powierzchni oktadzin z plytek glazury i utozonych podktadéw i posadzek
- 1 mb cokoléw,

8  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.

8.2 Sposéb odbioru robét
Roboty posadzkarskie i oktadzinowe $cian odbiera Inspektor Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
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Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec

Platno$é za 1 m?, 1 mb, jednostki obmiarowej robdt na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
Instrukeje i certyfikaty producentow
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B 06.04 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE
1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesSci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
malarskich przy realizacji zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu sportowego™.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Gruntowanie tynkow sufitéw i Scian emulsjg do gruntowania.

Malowanie sufitéw i $cian farbami akrylowymi lateksowymi.

1.4 Definicje

Gléwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw opisane sg w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robot malarskich
Emulsyjne farby do gruntowania.
Akrylowe lateksowe farby do malowania wewnetrznego.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot malarskich

Mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle, walki, pace i zacieraczki, drabiny malarskie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach malarskich
Dostawa - samochodem dostawczym, rozladunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub
elektrycznej wciagarki.

5 - WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2 'Wykonanie powlok malarskich

Malowanie wewnetrzne sufitow i scian farbg akrylowa lateksowa do wymalowania wngtrz. Malowanie
mozna przeprowadzaé¢ pedzlem i watkiem. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie.
Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng kolorystyki i jakosci robot malarskich.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne™ pkt. 7.1.

7.2  Ogélne zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
3 . o :
- 1 m” malowanych powierzchni $cian i sufitow,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

8.2  Sposéb odbioru robot
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platno$é za 1 m’ jednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:1998
Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi

Instrukcje i certyfikaty producentéw
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B 06.05 ZABUDOWA PODDASZA Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (45421146-9)
1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zabudowy poddasza przy realizacji zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robo6t wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- docieplenie stropu poddasza welng mineralng o grubosci 15cm do catkowitej grubosci 25cm,

- wykonanie zabudowy poddasza z plyt ogniochronnych (systemowe rozwigzanie dla odpornosci ogniowe;j
EI60).

1.4 Definicje
Glowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt. 1.5.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materialy wykonczeniowe powinny byé¢ w I gatunku. Wykonawca powinien okaza¢é
dokument potwierdzajacy zastosowanie materialy w tym gatunku.

2.2 Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

— welna mineralna migkka w postaci plyt gr. 15 cm,

— plyty GKF (ogniochronne) gr. 15 mm,

— ruszt stalowy krzyzowy pod plyty, z ksztaltownikdw ocynkowanych gigtych na zimno,

— laczniki

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania sufitow podwieszanych

Drobny sprzgt potrzebny do wykonania rob6t

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sga w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.
4.2. Srodki transportowe wykorzystywane przy zabudowie poddasza

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sg w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu
nalezy sprawdzi¢ stan wigzby dachowej oraz szczelno$¢ pokrycia dachowego i dokonaé niezbednych
napraw. Odkryte elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi.
Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materialow drewnopochodnych
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowaé zanieczyszczenia powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami pafstwowymi lub $wiadectwami
Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie srodkéw i materialtdbw do zabezpieczefi ogniochronnych
konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg
instytucja naukowobadawcza.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia
elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji
tacznikow metalowych.

Izolacja poddasza - zadba¢ o spehienie takich warunkow jak wiasciwy dobdr materiatow i ich parametréw -
np. wiasciwa kolejnos¢ warstw, grubo$¢ welny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja
wykonania catego montazu.

Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy uzyska¢ ciaglos¢ izolacji dachu i Scian zewnetrznych.

Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny mie¢ malejacy opor
dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wigkszg ilos¢ pary wodne;.

Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiega¢, umozliwiajgc swobodne przenikanie i odplyw pary wodnej
przez specjalng foli¢ wiatroizolacyjng bedaca w pelni paroprzepuszczalng membrang lub pustke powietrzng.
Wysokos¢ krokwi nie jest wystarczajaca, aby zmiescila si¢ pomiedzy potacig dachowa a plyta gipsowo-
kartonowg warstwa welny o zadanej grubosci. Dla zwigkszenia tej przestrzeni nalezy uzyé¢ specjalnych
wieszakow systemowych do podwieszania profili stalowych, do ktérych mocowana jest plyta. Takie
mocowanie suchej zabudowy pozwoli dodatkowo na wyeliminowania pgknie¢ na faczeniach plyt pod
wplywem pracy dynamicznych elementow dachu podlegajgcych wplywom uderzen wiatru i zmian
temperatury.

Catkowita grubos¢ termoizolacji w dachu winna wynosi¢ 25 cm co mozna uzyska¢ dzieki dwém warstwom
welny (istniejaca warstwa 10 cm i dolozenie drugiej warstwy grubosci 15 cm.

Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego wykona¢ w formie poszycia z plyt
gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalowych
(oferowanych przez producentéw plyt gipsowo-kartonowych).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢
stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.1.
Jednostka obmiaru jest m”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.
8.2. Sposo6b odbioru robot

Roboty izolacyjne i zabudowy odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo — kartonowe.
BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralne;j. Filce i plyty.
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B 07.00 DOCIEPLENIE SCIAN Z IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

1  WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych przy realizacji zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu sportowego™.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Wymagania wyszczegélnione w tej czesci specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem docieplenia elewacji budynku.
Zakres robot wynikajacy z dokumentacji budowlanej obejmuje rowniez:
- przygotowanie powierzchni $cian z ich wyréwnaniem do izolacji przeciwwilgociowej oraz
docieplenia;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powlokowej 2x masa bitumiczno-kauczukowa dopuszczong
do kontaktu ze styropianem
- przyklejenie warstwy z plyt ekstrudowanych XPS30 na $cianach fundamentowych i cokotach grubosci
10cm;
- przyklejenie warstwy z plyt styropianowych fasadowych EPS 70-040 na $cianach nadziemia grubosci
15cm;
- przyklejenie warstwy z plyt styropianowych fasadowych EPS 70-040 na osciezach grubosci 3cm;
- wykona¢ izolacje z foli kubetkowej
- na cokole wykonaé¢ wyprawe elewacyjna;
- zabezpieczenie wszystkich krawedzi wypuklych poziomych i pionowych w tym krawedzi osciezy
okiennych i drzwi wejsciowych katownikiem aluminiowym perforowanym z siatka;
- wykonanie wzmocnienia powierzchni cokotu dodatkowa warstwa siatki (2 warstwy siatki);
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 1,5mm o fakturze kaszy.

1.4 Definicje
Gléwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej ST B 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robdt
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania

ogo6lne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
- $rodek gruntujacy

- plyty styropianowe EPS 70-040 gr. 3 cm do ocieplenia osciezy

- plyty styropianowe EPS 70-040 gr. 15 cm do ocieplenia $cian nadziemia

- plyty ekstrudowane XPS30 gr. 10 cm do ocieplenia $cian fundamentowych
- katowniki aluminiowe z siatka

- siatka zbrojona z widkna szklanego

- folia kubetkowa,

- masa bitumiczno-kauczukowa dopuszczona do styku ze styropianem,

- zaprawa klejowa do styropianu

- podkiad tynkarski

- tynk mozaikowy (kolor dopasowa¢ do koloru istniejgcego)

- masa tynkarska silikonowa o uziarnieniu 1,5mm;

Wszystkie materialy powinny by¢ w I gat. Wykonawca powinien okazaé dokument potwierdzajacy
zastosowanie materialy w tym gatunku.

3 SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3
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4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materialéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materialow musi si¢ odbywa¢ w sposdb zapewniajacy ich wlasciwy stan
techniczny.

5.  WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1 Wymagania ogolne.
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé rezimu technologicznego
a w szczegdlnosci:
- nalezy stosowaé wylacznie ,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow
i komponentéw pochodzacych z réznych systemow.
- wszelkie materialty wchodzace w sklad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow
- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C a w przypadku materialéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C zapewnia to odpowiednie warunki wigzania
- podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr), zagrozone plaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢
- narusztowaniach bezwzglgdnie muszg by¢ zawieszone siatki ochronne

5.1.2 Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty elewacyjne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca wymagania
norm i okreslajaca rodzaj tynku, rodzaj i grubos¢ materiatu izolacyjnego. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru oraz s udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2 Przygotowanie podlozy.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé

materiatéw mocujacych warstwe izolacji termiczne;j.

Przygotowanie podloza:

- oczysci¢ z kurzu i pylu za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmy¢é woda pod
cisnieniem (stosowac ci$nienie max. 200 baréw )

- ewentualne nieréwnosci wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza

- wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

5.3 Gruntowanie podloza
Podloze nalezy bezwzglednie zagruntowad stosujgc odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.4 Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Do klejenia izolacji termicznej stosowaé fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazie cementu
z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub
dyspersyjne masy klejowe, dajagce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Zaprawe klejowa
przygotowywacé wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.4.2 Nakladanie kleju
Klej nakltada¢ metoda obwodowo-punktowa — na plyte naniesé¢ taka ilos¢ zaprawy aby uwzgledniajac
nier6wnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1-2 cm) zapewnié¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podioza. Po obwodzie plyty, wzdluz jej krawedzi nalez
nanies¢ 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy
o odpowiedniej srednicy-zgodnie z wytycznymi systemu docieplen.

Zaprawe klejowa nanosi si¢ jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podloze.
5.4.3 Montaz plyt.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na scianie poprowadzi¢

linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od
plaszczyzny. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli rdwnosci przyklejanych plyt. Kazda plyte
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termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Plyty uklada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wklejania osciezy otworéw. Plyty dociska¢ rownomiernie, sprawdzajac na biezgco przy pomocy poziomicy
réwnos¢ powierzchni. Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikajace z tolerancji plyt wigksze niz 2 mm nalezy wypelni¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemie z zastosowaniem plyt styropianowych do ich
wypelnienia mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. Klej nie moze
znalez¢ sie¢ na bocznych krawedziach plyt. Nie nalezy stosowac ptyt wyszczerbionych wygniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po wyschnigciu kleju.

5.4.4 Szlifowanie plyt.
Nieréwnosci i uskoki plyt nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy

przeprowadzi¢ w taki sposob aby unikna¢ zanieczyszczenia okolicy pylem.

5.5 Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrobki krawedzi oraz naroznikéw nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguly sa to :

- katowniki ze stali szlachetnej

- katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca

- katowniki z PCV z siatka zbrojaca

- katowniki z tzw. siatki pancernej

5.6 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi itp.

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materialu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45°. Paski tkaniny z widkna szklanego,
o wymiarach min. 25x35 cm.

5.7 Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojona wykonaé po uptywie 24 godz. Od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty
termoizolacyjne nalozy¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadzi¢ ja rOwnomiernie paca ze stali nierdzewnej
tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przecietnego pasa siatki zbrojace;j.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast natozy¢ siatk¢ zbrojaca i zatopi¢ w niej przy uzyciu pacy
nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona
w warstwie materialu klejacego. Grubos¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna
z okreslong przez producenta systemu.

5.8 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podlozy, etapéw posrednich oraz stanu
wykonczeniowego.

5.8.1 Normatywne odchylenia podlozy (stanéw surowych) przyjmowac¢ jak dla konstrukcji
z prefabrykatéw betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych ,tom I ,,Budownictwo ogdlne” czes¢ 2, Wydawnictwo ,,Arkady”
wydanie 4, Warszawa 1990.

5.8.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykonczonych wg tablicy 24-1 str. 20 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych ,, tom I ,,Budownictwo ogdlne” czes¢ 4, Wydawnictwo
»Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

6. KONTROLA JAKOSCL
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1 Badania.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. II1.

6.2 Ocena wizualna wygladu.

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowaé sie¢ brakiem miejscowych wypuklosci
i wkleslosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odleglosci
>3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle
lub stycznie do ocenianej powierzchni.

6.3 Kontrola dostarczonych na budowe skladnikoéw BSO:
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu
z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowe;j i jakosciowe;.
6.4 Kontrola miedzyoperacyjna
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidfowosé:
- przygotowania podloza: czy podloze zostalo oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, czy dokonano
uzupehienia ubytkéw w zakresie koniecznym,
- przyklejenia plyt termoizolacyjnych: rownos¢ i ciaglosé powierzchni, uktad i szerokos¢ spoin
- osadzenia lacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia lacznikow
mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie
klejacej, wielkosci zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.
- zamocowania profili
- rownos$¢ powierzchni nalezy przyjac :
= QOdchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na tacie kontrolnej dtugosci 2,00m.
= QOdchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢é wieksze niz 2mm na Im
i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku
= Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysokosci
kondygnacji — 10mm
=  Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku
= QOdchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinno by¢ wigksze niz 7mm.

7.  OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.1 Spos6b obmiaru robot.

7.1.1 Tynki i malowanie $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian
w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokolu lub terenu do gérnej
krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu, lub gornej krawedzi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1 Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru konicowego robét.
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Cena wykonania 1 m* docieplenia elewacji obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie docieplenia

Cena wykonania 1 m” podbitki z paneli winylowych:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie podbitki

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity — aktualizacja z dnia 27.05.2004

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002
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ZUATI15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobéw do wykonania ociepleri z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB ,
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUATI15/V.04/2003 ,,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB ,
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003-,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” Zalecenia
udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 — ,,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,}Laczniki tworzywowe do mocowania
warstw izolacji ocieplen $cian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie

PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
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B 08.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie ksztaltowania terendw zielonych zwigzanych z wykonywaniem zadania:
,Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres prac wchodza rowniez prace zwigzane z wykonaniem trawnikéw siewem:
- zakup i dostawa mieszanki traw — wybor 1,

- wykonanie trawnika siewem,

1.4. OkreS$lenia podstawowe

- Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekraczac
2 miesiecy

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych réwnomiernie pokrywajacych podtoze,
wsérdd ktorych przewazaja gatunki traw o malym przyroscie masy, lecz gestych pedach oraz silnie
rozgalezionym systemie korzeniowym, tworzace warstwe roslinng przypominajaca kobierzec. Dzigki
regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielegnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie
aby mégl pehié funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne

- Humus - Préchnica, szczatki organiczne, gldwnie roslinne, nagromadzone w glebie (Ilub na powierzchni
gleby), pozostajace w roznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Mieszanka traw

mieszanka nasion trawnikowych powinna mie¢ nastepujacy sklad:
- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa owcza — 15%

- kostrzewa r6znolistna — 15%

- mietlica biatawa — 15%

wiechlina takowa — 20%

zycica trwata — 15%

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢
2 miesiecy

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.3. Nawozy
Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym sktadem chemicznym

(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu, N.P.K) i udzialem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Ilo$¢, termin oraz
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mieszanka nawozowa uzalezniona jest od zasobno$ci zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zosta¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Nawozéw nie nalezy aplikowaé na mokre lub wilgotne rosliny,
poniewaz moze to skutkowa¢ ich poparzeniem. Nawozi¢ nalezy rosliny suche, podla¢ mozna je dopiero
pdznie;j.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania trawnikow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig Korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsigbiernej,

- glebogryzarek,

- drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, taczki, liny),

watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow.,

cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4. (

4.2. Transport materialéw koniecznych do wykonania trawnikow

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie si¢ bez zakldcania ruchu
drogowego o cigzarze nie powodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w
rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyzej 5 ton moga poruszac si¢ jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé walem gladkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy jest okres wiosenny najpdzniej do potowy wrzesnia, a nasiona nalezy wysiewaé na
wilgotna glebe przy temperaturze powietrza okoto 10 °C.

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatkg, co chroni kietkujace
nasiona przed wysychaniem

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych powinna mie¢ nastepujgcy sktad:

- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa owcza — 15%

- kostrzewa réznolistna — 15%

- mietlica biatawa — 15%

- wiechlina fgkowa — 20%

- zycica trwata — 15%
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot w zakresie wykonania trawnikow

W czasie wykonywania trawnikdéw kontrola polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,
gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

1

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:

- zaladunek i wywoéz ziemi — m
- dostawa ziemi urodzajnej - m’
- wykonanie trawnikéw — m*

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

3

9.2. Wykonanie trawnikow siewem

9.2.1. Orka glebogryzarka

Czynno$é dotyczaca 1m? obejmuje:

- orka glebogryzarka na terenie ptaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym.
9.2.2. Rozplantowanie ziemi urodzajnej pod trawnik

Czynnos¢ dotyczaca 1m® obejmuje:

- zakup i dostawe ziemi urodzajne;j,

- rgczne rozplantowanie ziemi

9.2.3. Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem z nawozeniem

Czynno$é dotyczaca Im? obejmuje:

- zakup i dostawe nasion traw i nawozow,

- walowanie terenu walem gladkim,

- reczny wysiew nasion

- watowanie walem — kolczatka lub zagrabienie

- podlanie trawnika.

Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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B 09.00 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH I OBROBKI
BLACHARSKIE (45261400-8)

1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie uzupelnienia pokrycia dachowego oraz wymiany obrobek blacharskich przy realizacji zadania:
,.Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot objetych S.T. obejmuje: montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, montaz
parapetow okiennych, uzupelnienie pokrycia dachowego z blachy trapezowej, wykonanie obrobek
blacharskich z blachy powlekanej, wykonanie oblozenia kominéw z blachy trapezowej niskoprofilowe;j,
wykonanie podbitki okapow.

1.4 Definicje

Gléwne definicje wystepujace w tej czgsci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt sa w Specyfikacji Technicznej B 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw opisane s3 w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robot dekarskich
Blacha powlekana grubosci 0,5 mm.

Blacha trapezowa wraz z elementami wykonczeniowymi.

Rynny i rury systemowe gotowe systemowe z blachy powlekane;.
Podbitka z blachy trapezowej niskoprofilowe;.

3  SPRZET

- 3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot dekarskich

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, faty,
drabiny.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach dekarskich
Samochodowy i reczny

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robét

5.1.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
5.1.2 Uzupeknienia w pokryciu potaci dachowych blachg trapezowa.

5.1.3 Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnosé, na faczeniach stosowaé kit dekarski.

5.1.4 Obrobki komindéw wykona¢ z zachowaniem szczelnosci
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5.1.5 Rynny i rury spustowe wykona¢ z zachowaniem spadkéw i szczelnosci

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomow i pionow,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkow rynien

¥ OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét opisane sa w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.1.

7.2  Ogdlne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m? powierzchni pokrycia dachowego i obrébki blacharskiej,
- 1 szt. zamontowanych elementéw systemowych,

- 1 mb rynien i rur spustowych

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot opisane sg w ST B 00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.

8.2 Sposéb odbioru robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli
z dokumentacjg projektowa

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Platno$é¢ za 1 m% 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 607:1999
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV. Definicje, wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1;
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B 10.00 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI,
Z WYJATKIEM DROG- 45233250-6

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem zadania: ,,Przebudowa obiektu stadionu sportowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad:

— ustawienia kraweznikoéw betonowych,

— wykonania chodnikéw i miejsc utwardzonych z kostki betonowej gr. 6 i 8cm,

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano
w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B 00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2. _

Wszystkie materialy powinny byé w I gat. Wykonawca powinien okaza¢ dokument potwierdzajacy
zastosowanie materialy w tym gatunku.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Kostka betonowa

Kostka betonowa gr. 6 i 8cm ogdlnie dostepna sfazowana w bez widocznych uszkodzen, spekan, zarysowat,

itp., grubosci 6 lub 8 cm, dwuwarstwowa, z wierzchnig warstwa odporng na $cieranie. Betonowa kostka

brukowa musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

Cechy fizykochemiczne kostki:

a) wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach co najmnie;j:

— $rednia z szesciu kostek - 60MPa

— najmniejsza pojedynczej kostki — 50MPa

b) nasigkliwos¢ woda nie wigcej niz — 5%

c) odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach:

— peknigcia probki — brak

— strata masy, nie wiecej niz— 5%

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek na zamrazanie, nie wigcej niz
—4%

d) Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, nie wiecej niz — 4mm

2.2.2. Krawezniki drogowe.

Betonowe ogodlnodostepne na rynku.

a) Wymagania cech fizykomechanicznych:

— klasa betonu C25/30

— nasigkliwo$¢ mniejsza niz 5%

— odpornos¢ na dziatanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3%

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania placu utwardzonego

Wykonawca przystepujacy do wykonania placu utwardzonego powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

» srodkami transportu do przewozu materiatéw drobnych

e drobny sprzetem pomocniczym

° niwelator

Wykonawca przystepujac do ustawienia kraweznikow drogowych na lawach z oporem powinien
dysponowa¢ drobnym sprze¢tem pomocniczym a prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Prace zwiagzane z ukladaniem kostki betonowej beda prowadzone recznie przy uzyciu drobnych recznych
narzedzi oraz zaggszczarki plytowej zabezpieczonej guma.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Wymagania szczegélowe dla transportu materialow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony material przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem
czynnikow atmosferycznych. '

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.2.1. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.2.2. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod krawezniki betonowe

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15 na podsypce piaskowej we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym recznie. Beton powinien by¢é dostarczany jako gotowy
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego celu przystosowanych pojazdach. W przypadku
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniej
receptury na dany beton. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materialdw, zaakceptowanych
weczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie lawy betonowej polega¢ bedzie na rozscieleniu dowiezionego (lub wytworzonego wiasnym
sumptem) betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wymiarami oraz ksztaltem powinna
odpowiadaé zatozeniem projektowym.

5.2.3. Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, o grubosci warstwy 5 cm po zaggszczeniu.

5.2.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

Krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscig gornej
powierzchni kraweznika 12cm od nawierzchni zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Optymalna spoina powinna wynosi¢ 5 mm, jednakze dopuszcza si¢ spoiny do 10 mm. Nalezy wypehic je
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing
glebokosc.

5.3.  Ukladanie chodnikéw z kostki betonowej

Podbudowe pod nawierzchni¢ z kostki brukowej nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu roéwnej 15 cm,.

Z uwagi na roznorodno$é ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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Kostke uklada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4, o grubosci warstwy 5 cm w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatdw oraz ich zgodnosci z dokumentacja techniczng. Kontroli w szczeg6lnosci powinny podlegac:

* badanie dostaw materiatow

* jakoS$ci zastosowanych materialow

* kontrol¢ prawidtowosci wykonanych robdt (geometria i technologia)

* odbidr roboét zanikajacych

e oceng estetyki wykonanych prac

* sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

* doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

6.3. Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni z kostki betonowej

6.3.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300m>
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m ciggu pieszo-
jezdnego. Dopuszczalny przeswit pod tata 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50m.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m? nawierzchni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.

6.4. Kontrola wykonania ustawienia kraweznikéw betonowych

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy normy.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.4.2. Badania w czasie robot

a) ustawienia kraweznika betonowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii kraweznika w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci kraweznika,

- niwelety gtéwnej plaszczyzny kraweznika, ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dt. kraweznika,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypehienie badanej

spoiny na peina glebokosé.

7.  OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

— m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;j,
— mb (metr biezacy) ustawionego kraweznika betonowego,

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena obejmuje:

— dostawe materialow

— prace pomiarowe

— roboty przygotowawcze

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem bhp,
— obstuga geodezyjna .

— wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

— wykopanie rowdw pod kraweznik i obrzeze

— wykonanie faw pod kraweznik

— ustawienie kraweznikéw w pionie

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

— ulozenie nawierzchni utwardzonych

— pielegnacja nawierzchni utwardzonych

— zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych

— wykonanie rob6t pomocniczych niezbgdnych do wykonania prac podstawowych
— obstuge sprzetu niezbgdnego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDiM ,,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982
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